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RINGKASAN 

 

Variasi Waktu Perendaman TiO2 di Dalam Dye Antosianin Kulit Terong 

Ungu Terhadap Efisiensi DSSC ; Ghozian Hilmi M, 141910101057 ; 49 

Halaman ; Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember. 

 

  Material kaca FTO (Flourine Tin Oxide) memiliki banyak kegunaan 

dalam dunia keteknikan salah satunya digunakan material utama dalam DSSC 

(Dye Sensitized Solar Cell) karena sifat konduktif terhadap listrik dan 

transparansinya. FTO dapat dibuat dengan beberapa metode, salah satunya adalah 

metode Spray Pyrolisys Deposition. Metode ini digunakan karena pengaturan 

eksperimental yang sederhana dan kemampuan produksi massal yang tinggi. 

Berbagai variasi temperatur deposisi dan waktu deposisi dicoba untuk 

menemukan FTO dengan hasil resistivitas dan transmitansi yang terbaik. 

 Hasil pengujian resistivitas menunjukkan kaca FTO pada variasi suhu 420 

o
C memiliki nilai terendah dengan rata rata sebesar 4,5 Ω.cm dan mempunyai 

ketebalan yang tinggi yaitu yaitu 379 nm, 355,6 nm dan 367,9 nm dari pada suhu 

380 
o
C dengan nilai resistivitasnya 8,9 Ω.cm yaitu 222.2 nm, 204.1 nm, 209.9 nm. 

Namun rendahnya resistivitas tidak didukung dengan hasil transmitansi, dimana 

hasil transmitansi kaca FTO pada suhu 420 
o
C mempunyai rata-rata nilai 

transmitansi 79,1% dibandingkan kaca pada deposisi temperatur lainnya yang 

mempunyai nilai transmitansi yang lebih besar. 

Hasi pengujian arus dan tegangan menunjukkan efisiensi terbesar terjadi 

pada waktu perendaman 12 jam dan deposisi suhu 420 
o
C dengan nilai efisiensi 

9,07%. Tingkat efisiensi pada deposisi suhu 380 
o
C dan 340 

o
C juga didapati pada 

waktu 12 jam perendaman dengan tingkat efisiensi terbaik dari pada waktu 

perendaman 3 jam dan 6 jam. 
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SUMMARY 

 

Variation of TiO2 Soaking Time in Anthocyanin Dye Purple Eggplant Skin 

Against DSSC Efficiency; Ghozian Hilmi M, 141910101057; 49 pages; 

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, University of 

Jember. 

 

In the world of glass material, FTO (Flourine Tin Oxide) has many uses in 

the engineering world, one of which is the main material used in DSSC (Dye 

Sensitized Solar Cell) due to its conductive and electric properties. FTO can be 

made by several methods, one of which is the Spray Pyrolisys Deposition method. 

This method is used because of the simple experimental setting and high mass 

production capability. Various variations in deposition temperature and deposition 

time are tried to find the FTO with the best resistivity and transmittance results. 

Resistivity test results show the results of FTO glass at 420 
o
C temperature 

variations have the lowest resistivity values with an average of 4.5 Ω.cm and have 

a high thickness that is 379 nm, 355.6 nm and 367.9 nm than at 380 
o
C with a 

resistivity value of 8,9 Ω.cm. 222.2 nm, 204.1 nm, 209.9 nm. However, the low 

resistivity is not supported by the results of transmittance, where the FTO glass 

transmittance results at 420 
o
C have an average transmittance value of 79.1% 

compared to glass at other temperature depositions which have a greater 

transmittance value. 

The results of current and voltage testing show that the greatest efficiency 

occurs at the immersion time of 12 hours and deposition temperature of 420 
o
C 

with an efficiency value of 9.07%. The level of efficiency at deposition 

temperatures of 380 
o
C and 340 

o
C was also found at 12 hours immersion with the 

best level of efficiency than at the time of immersion of 3 hours and 6 hours. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi terbarukan dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap 

bahan bakar fosil atau energi yang tidak terbarukan pada era sekarang, maka kita 

didorong untuk mencari energi terbarukan seperti halnya sinar matahari jadi 

dibuatlah sel surya yang merupakan jenis alat yang dapat mengubah sinar 

matahari menjadi energi. Terdapat 3 jenis generasi sel surya yaitu material 

semikonduktor silikon, sel surya berbasis thin film silikon dan Dye Sensitized 

Solar Cell (DSSC), para peneliti sangat tertarik terhadap DSSC karena biaya 

pembuatannya yang murah dan bahannya murah (Prasetyo, et al, 2014). DSSC 

pertama kali ditemukan oleh O`Regan dan Gratzel pada tahun 1991, susunannya 

terdiri dari lapisan titanium dioxide (TiO2) sebagai semikonduktor yang berperan 

sebagai anoda elektroda, kounter berperan sebagai katoda elektroda, sensitizer, 

elektrolit dan natural dye solar cells (Richhariya, et al, 2017). 

 DSSC mempunyai keuntungan dari proses pembuatannya yang murah, zat 

warna yang digunakan mempunyai sifat yang unik serta tidak menimbulkan 

adanya polusi (Gu, et al, 2018). DSSC juga memiliki kelemahan yaitu 

stabilitasnya rendah karena penggunaan elektrolit cair yang mudah mengalami 

degradasi atau kebocoran (Huan, et al, 2007).  Waktu perendaman TiO2 dalam 

larutan dye mempengaruhi hasil arus dan tegangan (I-V), penelitian sebelumnya 

menggunakan zat antosianin kol merah yang di ekstrak menunjukkan semakin 

lama waktu perendaman maka keluaran I-V semakin besar dengan variasi waktu 

3,5,12 jam waktu perendaman (Saputro, et al, 2015). Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat nilai efisiensi dengan jenis antosianin yang diambil dari kulit terong 

ungu sebagai dye DSSC. 

Setelah mengamati dan mempelajari dari penelitian sebelumnya maka 

penulis mencoba melakukan penelitian tentang pengaruh waktu perendaman dye 

terhadap semikonduktor TiO2 yang dilakukan dengan metode deposisi 

semikonduktor TiO2 metode doctor blade. Hasil penelitian ini diharapkan dari 
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pengujian memberikan tingkat efisensi yang optimal yang digunakan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasa depan. 

Penelitian yang akan dilakukan yaitu penyusunan DSSC dengan cara 

sandwich, proses pembuatan semikonduktor digunakan metode docter blade 

dimana dilakukan proses annealing dan pembuatan kaca konduktifnya 

menggunakan metode spray pyrolisys deposition. Untuk elektroda kounter 

digunanakn grafit yang di ambil dari pensil 6B serta elektrolit menggunakan 

iodine cair dari obat betadine. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh temperatur deposisi pada kaca FTO berbahan SnO2:F 

terhadap nilai resistivitas dan bentuk morfologi? 

2. Bagaimana pengaruh transmitansi kaca FTO dan absorbansi kulit terong ungu 

sebagai Dye antosianin terhadap efisiensi  DSSC?   

3. Bagaimana pengaruh waktu perendaman TiO2 pada Dye antosianin kulit 

terong ungu terhadap efisiensi DSSC? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh temperatur deposisi sebesar 340 
o
C, 380 

o
C, dan 420 

o
C 

pada kaca FTO berbahan SnO2:F terhadap nilai resistivitas dan bentuk 

morfologi. 

2. Mengetahui pengaruh transmitansi kaca FTO dan absorbansi kulit terong 

ungu sebagai Dye antosianin terhadap efisiensi  DSSC. 

3. Mengetahui pengaruh waktu perendaman selama 3 jam, 6 jam, 12 jam TiO2 

pada Dye antosianin kulit terong ungu terhadap efisiensi DSSC. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Untuk manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Memberikan perkembangan mengenai penelitian DSSC. 

2. Memberikan informasi tentang proses penyususnan DSSC dengan 

menggunakan TiO2 sebagai semikonduktor dan Dye dari antosianin. 
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1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Mengenai masalah-masalah pembahasan penelitian ini maka di ketahui 

dan memberikan gambaran maka akan diberikan ruang lingkup dan batasan 

masalah agar masalah yang ada dapat terfokus, sebagai berikut : 

1. Pembuatan FTO dengan metode spray pyrolisys deposition. 

2. Bahan pembuatan FTO yaitu SnCl2.H2O dan NH4F. 

3. TiO2 diambil dari serbuk nano. 

4. Deposisi larutan TiO2 dengan metode doctor blade satu lapis. 

5. Penyusunan DSSC disusun secara sandwich. 

1.6 Hipotesis 

 Dengan temperatur deposisi yang meningkat pada kaca FTO maka nilai 

resistivitasnya akan semakin rendah sehingga mobilitas DSSC meningkat. 

 Dengan waktu perendaman di dalam Dye antosianin kulit terong yang 

lama maka Dye yang terserap ke dalam semikonduktor TiO2 semakin banyak 

sehingga akan meningkatkan dari sisi efisiensi DSSC. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Energi 

Energi didefinisikan sebagai sistem kekuatan fisik untuk melakukan 

pekerjaan. Namun, penting untuk diingat bahwa energi yang ada, tidak berarti 

energi tersebut selalu tersedia untuk melakukan pekerjaan (Jones, 2018).  

2.1.1 Energi Terbarukan  

Teknologi energi terbarukan adalah sumber energi bersih yang memiliki 

dampak lingkungan jauh lebih rendah daripada teknologi energi konvensional 

yaitu tidak pernah habis (Alrikabi, 2014). Pada Gambar 2.1 jumlah energi 

matahari tersedia sebagai konversi energi, yang pada prinsipnya lebih dari 1000 

kali penggunaan energi primer manusia saat ini.  Jumlah energi matahari yang 

tersedia di bumi (diperkirakan 3,9 juta EJ / tahun) dapat digunakan berkali-kali 

penggunaannya pada saat ini. 

 
 

Gambar 2.1 Sumber daya matahari dan alirannya di Bumi (Turkenburg, et al, 2000) 

 

Energi terbarukan dapat didefinisikan bentuk energi apapun dari sumber 

matahari, geofisika, atau biologis yang dapat diisi ulang oleh proses alami pada 

tingkat yang sama atau melebihi tingkat penggunaannya (Verbruggen, et al, 

2011). Pada Tabel 2.1 merupakan ringkasan potensi teoritis dan teknis dari 
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sumber terbarukan sebagai kontribusi dalam produksi energi (Turkenburg, et al, 

2000). 

 

Tabel 2.1 Tinjauan tentang potensi teknis sumber energi terbarukan di EJ/tahun 

(Turkenburg, et al, 2000) 

Renewable Energy 

Source 

Technical Potential (EJ/yr) 

WEA (2000) Chum et al. (2011) GEA (2012) 

Geothermal energy 5000 130-1420 810-1545 

Direct solae energy >1575 1575-50,000 62.000-280,000 

Wind energy 640 85-580 1250-2250 

Biomass energy >276 50-500 160-270 

Hydropower 50 50-52 50-60 

Ocen Energy Not estimed 7-331 3240-10,500 

TOTAL >7600 1900-52,800 76,500-29,500 

 

Untuk memanfaatkan energi terbarukan yang ada maka berbagai macam 

teknologi yang tersedia atau sedang dikembangkan untuk memproduksi energi 

yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan dari energi terbarukan. 

Energi terbarukan modern menyuplai sekitar 10,3% dari total konsumsi energi 

global untuk panas pada tahun 2015, lain 16,4% dipasok oleh biomassa 

tradisional, terutama untuk memasak dan pemanasan di negara berkembang 

(Sonntag, et al, 2011). 

Indoneisa merupakan negara kepulauan yang berlimpah sumber daya 

alamnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan kehidupan. Di sisi lain 

energi yang kita manfaatkan dengan berjalannya waktu ketersediaan di alam 

semakin menipis dan alternatif terbaik untuk mengantisipasinya yaitu dengan 

menemukan energi baru terbarukan (ETB) (Suprayogi, et al, 2016). 

Pada Gambar 2.2 dimana bermacam teknologi konversi modern untuk 

mengubah energi terbarukan menjadi produk energi lainnya sesuai dengan 

kebutuhan saat ini (Turkenburg, et al, 2000). Keadaan sumber energi fosil saat ini 

mulai berkurang, maka kebijakan energi di Indonesia berfokus kepada 
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pengembangan sumber energi terbarukan seperti sinar matahari, air, angin, panas 

bumi, biodiesel, biofuel, air laut, dan pasang surut (Jaelani, 2017). Pada Tabel 2.2 

menunjukkan bermacam sumber energi terbarukan sudah terpasang di Indonesia 

yang dapat di manfaatkan sebagai pengganti energi tidak terbarukan. 

 

 
 

Gambar 2.2 Teknologi modern konversi energi terbarukan dari matahari (Turkenburg, et 

al, 2000). 

Tabel 2.2 Potensi energi terbarukan di Indonesia (Hutapea, 2016) 

No Energi Baru Terbarukan Sumber Daya Kapasitas Terpasang 

1 Hidro 75.000 MW 5.250 MW 

2 Panas Bumi 29.475 MW 1.403,50 MW 

3 Biomassa 32.000 MW 1.740,40 MW 

4 Surya 4,80kWh/m2/hari 71,02 MW 

5 Angin dan Hybrid 3-6 m/s 3,07 MW 

6 Samudra 61 GW 0,01 MW 

7 Uranium 3.000 MW 30,00 MW 

 

2.2 Sel Surya 

Sekarang energi konvensional digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan industri 

publik sebesar 80% (Hasan, et al, 2012). Manusia dipaksa secara terus untuk 

menemukan sumber energi terbarukan seperti surya, angin, biomassa, dan tenaga 

air agar mendukung pembangunan ekonomi dimasa depan karena Menipisnya 

cadangan bahan bakar serta pertumbuhan pesat dalam konsumsi energi 

konvensional (Sutijastoto, et al, 2010). Intensitas radiasi matahari yang cukup 

dengan rata-rata radiasi harian sekitar 4 kWh / m
2
 yang didapatkan sebagian besar 

wilayah Indonesia (Widodo, et al, 2006).  
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Energi matahari dirancang untuk mengubah semua atau sebagian dari 

cahaya yang tersedia menjadi energi listrik (Setiawan, et al, 2011). Pada dasarnya, 

tata surya menggunakan kolektor surya dan konsentrator untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan menggunakan radiasi matahari untuk diterapkan kepentingan 

rumah tangga, komersial, dan industri (Mekhilefa, et al, 2011).  

Sebagian besar teknologi pembangkitan listrik lainnya tidak seperti 

teknologi sel surya yang mempunyai ukuran kecil dan dapat digunakan hampir di 

mana saja (Ranabhat, et al, 2016). Sel surya atau sel fotovoltaik adalah perangkat 

listrik yang mengubah energi cahaya langsung menjadi listrik oleh efek 

fotovoltaik yang merupakan fenomena fisik dan kimia (Karl, et al, 2002). 

Spektrum matahari memiliki kisaran 100 nm hingga 1 mm, tetapi sebagian besar 

radiasi terjadi antara 250 nm – 2500 nm pada Gambar 2.3 dengan maksimum di 

wilayah cahaya tampak (400-700 nm) untuk massa udara (AM) 0, yang berarti 

bahwa sel surya berusaha untuk menyerap sebanyak mungkin di daerah spektrum 

matahari yang terlihat (Ranabhat, et al, 2016). 

 

 
 

 

Gambar 2.3 Spektrum radiasi matahari di atas atmosfer dan di permukaan (Ranabhat, et 

al, 2016) 

 

Pada gambar 2.4 teknologi sel surya diklasifikasikan menjadi tiga 

generasi, tergantung pada bahan dasar yang digunakan. 
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Gambar 2.4 Klasifikasi 3 generasi dari sel surya (Ranabhat, et al, 2016) 

 

2.3 DSSC 

 Dye-sensitized solar cell (DSSC) merupakan jenis sel surya 

photoelectrochemical dan katagori sel surya generasi ketiga yang ditemukan oleh 

Grätzel, kelebihan sel surya mempunyai harga rendah dari segi bahan dan proses 

manufaktur (Oregan, et al, 1991). DSSC memiliki keunggulan karena 

efisiensinya, keramahan lingkungan, transparansi dan plastisitas yang baik 

diantara sel surya lain (Cherepy,  et al, 1997). Struktur utama DSSC terdiri dari 

nano crystalline semikonduktor oksida, dye sensitizer, redox elektrolit, dan 

kounter elektroda (CE) (Wu, et al, 2012).  

2.3.1 Prinsip Kerja 

 Pada konfigurasi sederhana sel surya DSSC terdiri dari kaca transparan 

elektroda dilapisi dengan TiO2 nanokristalin berpori (nc-TiO2), molekul zat warna 

yang menempel pada permukaan nc-TiO2, elektrolit yang mengandung pasangan 

reduksi oksidasi seperti I
-
/ I3

-
 dan elektroda counter yang dilapisi katalis (Halme, 

2012). Dalam DSSC terjadi penyerapan cahaya oleh molekul dye dan pemisahan 

muatan dilakukan dengan injeksi elektron dari pewarna ke TiO2 pada elektrolit 

semikonduktor, namun satu lapis molekul pewarna hanya dapat menyerap kurang 

dari satu persen cahaya yang masuk (O'Regan, et al, 1991). Sementara molekul 

pewarna (dye) menumpuk diatas satu sama lain untuk menghasilkan lapisan 

pewarna yang akhirnya akan meningkatkan ketebalan lapisan optik, hanya 
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molekul pewarna yang bersentuhan langsung dengan permukaan elektroda 

semikonduktor yang dapat memisahkan muatan (O'Regan, et al, 1991).  

Maka solusi untuk masalah ini dikembangkan oleh Grätzel adalah 

menggunakan struktur elektroda TiO2 nanokristalin berpori untuk meningkatkan 

luas permukaan internal elektroda memungkinkan jumlah pewarna cukup besar 

untuk terikat dengan elektroda TiO2 dan elektrolit yang bisa dilihat pada Gambar 

2.5 (O'Regan, et al, 1991). Dengan kontruksi yang seperti itu maka akan memiliki 

luas permukaan internal ribuan kali lebih besar dari area geometris (pelat datar) 

dari elektroda. 

 
 

Gambar 2.5 Representasi skematik struktur dan komponen DSSC (O'Regan, et al, 1991) 

 

 
 

 

Gambar 2.6 Prinsip kerja sel surya berstrukturnano tersensitisasi pewarna (Halme, 2012) 
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Gambar 2.6 menjelaskan proses terjadinya listrik pada DSSC yang di jelaskan 

lebih rinci di bawah, yaitu : 

1. Foton yang masuk diserap oleh molekul pewarna lalu disuntikkan pada 

partikel TiO2 nanokristalin menyebabkan elektron dari keadaan molekul S
0
 

keluar keadaan S
+
. 

2. Elektron disuntikkan ke pita konduksi partikel TiO2 meninggalkan 

molekul pewarna ke keadaan teroksidasi S
+
. 

3. Elektron yang disuntikkan meresap melalui struktur nanokristalin berpori 

ke lapisan oksida konduktif substrat kaca transparan (elektroda negatif, 

anoda) dan akhirnya melalui beban eksternal ke counter-elektroda 

(elektroda positif, katoda). 

4. Pada counter-electrode elektron ditransfer ke triiodide dalam elektrolit 

untuk menghasilkan iodine. 

5. Dan siklus ditutup dengan reduksi pewarna teroksidasi oleh iodine dalam 

elektrolit (Halme, J., 2012). 

2.3.2 Komponen Penyusun DSSC 

A. Substrat Kaca 

Substrat kaca merupakan tempat lapisan konduktor transparan (TCO) 

DSSC yang diletakkan pada sel surya yang dirakit. Fluorin-doped tin oxide 

(SnO2: F) dan indium tin oxide (In2O3: Sn atau ITO) adalah TCO yang 

paling sering digunakan dalam sel fotovoltaik film tipis, strandar prosedur 

pembuatan dari elektroda TiO2 berstruktur nano termasuk pemanasan film 

TiO2 dideposisi pada temperatur 450-500°C bisa dilakukan karena lapisan 

TCO stabil pada temperatur tersebut (Gordon, 2000). Spray pyrolysis 

merupakan metode pembuatan substrat kaca bisa digunakan. Untuk men 

doped ada berbagai macam metode yaitu evaporation, chemical, vapour 

deposition, sputtering sol–gel, spray pyrolysis. Dalam metode spray 

pyrolysis, parameter proses sangat menentukan sifat film oleh karena itu 

optimasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan FTO/TCO dengan 

konduktivitas listrik yang rendah dan transmitansi yang tinggi (Oshima, et 

al, 2010). 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

11 

 

 

 

B. Semikonduktor oksida 

Semikonduktor oksida sering dipakai dalam fotoelektro kimia karena 

stabilitasnya yang luar biasa terhadap photo-corrosion pada eksitasi optik di celah 

pita (Kalyanasundaram, et al, 1998). Titanium dioksida telah dan banyak di 

gunakan sebagai semikonduktor untuk mensintesis-dye elektroda berstruktur nano 

untuk DSSC. Selain TiO2, semikonduktor yang dapat digunakan dalam elektroda 

nanokristalin berpori dalam sel surya tersensitisasi dye meliputi misalnya ZnO, 

CdSe, CdS, WO3, Fe2O3, SnO2, Nb2O5, dan Ta2O5 (Hagfeldt, et al, 1994). 

Terdapat 2 bentuk dari TiO2 yaitu rutile dan anatase, band-gap dari bentuk kristal 

adalah 3,2 eV (absorpsi pada 388 nm) untuk anatase dan 3,0 eV (absorpsi pada 

413 nm) untuk rutile (Kalyanasundaram, et al, 1998). Anatase telah menjadi 

subjek utama penelitian di DSSC karena kristal primer terbentuk dalam metode 

preparasi koloid yang biasa digunakan pada elektroda TiO2 berstruktur nano 

(Barbé, et al, 1997). 

C. Sensitizer Dyes 

Pada proses penyerapan cahaya DSSC dilakukan oleh molekul Dye yang 

ditempatkan pada permukaan elektroda semikonduktor. Grätzel dan grup risetnya 

menggunaka metallo-organic ruthenium kompleks misalnya zat warna yang 

memiliki struktur umum ML2(X)2, di mana L mewakili asam 2,2'-bipiridil-4,4'-

dikarboksilat, M untuk rutenium atau osmium dan X untuk halida, sianida, 

tiosianat, atau air (Sauvé, et al, 2000). Molekul-molekul pewarna melekat pada 

elektroda TiO2 berstruktur nano dengan merendam elektroda yang sudah disinter 

ke dalam larutan pewarna (Kalyanasundaram, et al, 1998). Untuk meminimalkan 

kandungan uap air didalam pori-pori elektroda, elektroda harus menjadi hangat 

saat direndam ke larutan pewarna. Proses impregnasi berlangsung dari satu hingga 

beberapa jam tergantung pada ketebalan lapisan TiO2 dan larutan pewarna dalam 

kondisi dipanaskan atau disimpan dalam temperatur kamar (Solaronix, 2000). 

Gambar 2.7 menunjukkan struktur molekul dari tiga fotosensitizer yang efisien 

untuk DSSC yaitu trinuclear Ru Dye, Dye N3,  dan pewarna hitam.  
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Gambar 2.7 Struktur molekuler dari tiga foto sensitizer untuk DSSC (Halme, 2012) 

 

D. Elektrolit 

Pada umumnya elektrolit yang digunakan yaitu iodine (I
-
) dan triiodide (I3

-

) sebagai pasangan redoks dalam pelarut. Karakteristik ideal dari pasangan redoks 

untuk elektrolit DSSC, yaitu : 

1. Redoks harus berpotensi secara termodinamik dengan baik berhubungan 

dengan potensi redoks pewarna, untuk memaksimalkan tegangan sel. 

2. Kelarutan yang tinggi sebagai pelaru untukt memastikan konsentrasi pembawa 

muatan tinggi ke dalam elektrolit. 

3. Koefisien difusi yang tinggi dalam pelarut digunakan untuk memungkinkan 

transportasi massal yang efisien. 

4. Tidak adanya karakteristik spektral yang signifikan di wilayah terlihat untuk 

mencegah insiden penyerapan cahaya di elektrolit. 

5. Stabilitas tinggi dari kedua bentuk tereduksi dan teroksidasi dari pasangan 

untuk memungkinkan masa operasi yang panjang. 

6. Pasangan yang sangat reversibel untuk membuat kinetika transfer elektron 

dengan cepat. 

7. Secara kimiawi inert terhadap semua komponen lain dalam DSSC (Wolfbauer, 

et al, 2001). 
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E. Counter-electrode catalysts 

Dalam DSSC diperlukan reaksi kinetika yang cukup cepat untuk reaksi 

reduksi triiodida pada katoda berlapis TCO, yaitu suatu pelapisan katalis seperti 

karbon dan platinum.  Karena menggunakan platinum terlalu mahal maka Kay 

dan Grätzel telah mengembangkan desain sel, yang sangat menarik dengan hal ini. 

Desain menggunakan karbon counter-electrode berpori sebagai lapisan katalis. 

Elektroda karbon ini terbuat dari campuran karbon hitam, serbuk grafit dan 

partikel TiO2 nanokristalin (Kay, et al, 1996). 

 

2.4 Deposisi Fotoelektroda 

 Metode yang digunakan untuk proses deposisi fotoelektroda terdapat 

beberapa macam yang disesuaikan dengan bahan semikonduktoknya  

2.4.1 Doctor Blade 

 Metode docter blade adalah salah satu alternatif untuk menghasilkan film 

tipis yang luas. Docter blade sebenarnya merupakan bagian penting dari 

pencetakan, meskipun ada banyak metode pencetakan, ada dua metode utama 

yang menggunakan docter blade mereka disebut Rotogravure (gravure), dan 

Flexographic (flexo) printing (Voorhees, 2014). Metode docter blade biasanya 

digunakan dalam preparasi pasta TiO2 untuk meningkatkan porositas dari film 

tipis TiO2 yang dihasilkan, namun porositas tinggi film tipis TiO2 secara inheren 

menurunkan transfer muatan antara film tipis TiO2 dan elektroda (Huynh, et al, 

2014). Gambar 2.8 merupakan ilustrasi dari metode doctor blade yang di lakukan 

di atas kaca FTO/ITO. 
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Gambar 2.8 Teknik dari doctor blade pada DSSC (Low, et al, 2018) 

2.5 Deposisi FTO 

Metode pembuatan kaca FTO ada beberapa macam seperti chemical 

vapour deposition (CVD) (Bryant, et al, 1977), atomic layer epitaxy (ALE) 

(Suntola, 1992), spray pyrolysis (Chamberlin, et al, 1966), sol-gel (Brinker, et al, 

1990), spin coating (Chen, et al, 1993) dan dip coating (Brinker, et al, 1991). 

2.5.1 Spray Pyrolysis Deposition (SPD) 

 SPD adalah teknik yang sedang dipertimbangkan dalam penelitian untuk 

menyiapkan film tipis dan tebal, pelapis keramik, dan bubuk, tidak seperti banyak 

teknik deposisi film lainnya, SPD merupakan metode pemrosesan yang sangat 

sederhana dan relatif efektif biaya (terutama yang berkaitan dengan biaya 

peralatan) yang menawarkan teknik yang sangat mudah untuk menyiapkan film 

dengan komposisi apa pun (Perednis, et al, 2004). SPD telah digunakan selama 

beberapa dekade di industri kaca (Mochel, 1951) dan dalam produksi sel surya 

(Hill, et al, 1964). Peralatan SPD terdiri dari alat penyemprot, larutan prekursor, 

pemanas substrat, dan pengontrol temperatur yang dapat di lihat pada Gambar 2.9.  
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Gambar 2.9 Skemetik umum dari proses SPD (Filipovic, et al, 2013). 

 

2.6 Pengujian 

2.6.1 Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrometer dapat digunakan untuk mengukuran absorpsi ultraviolet, 

near-infrared, mid-infrared, dan far-infrared. Wilayah spektrum UV / VIS 

memanjang dari 190 hingga 400 nm (kisaran UV) dan dari 400 hingga 780 nm 

(kisaran yang terlihat). Untuk mendapatkan spektrum lengkap dalam rentang UV / 

VIS digunakan instrumen pemindaian dispersi berkas ganda atau instrumen multi-

saluran dispersif. Spektrometer UV / VIS terdiri dari sumber cahaya, 

monochromator, chopper (rotating sector mirror atau rotating sector disc) untuk 

menghasilkan sampel dan sinar referensi serta untuk menggabungkannya, sampel 

dan kompartemen referensi, dan detektor yang dapat dilihat pada gambar 2.10 

(Gauglitz, et al, 2003). 

 

 
 

 

Gambar 2.10 Skematik dari spektrofotometri (Gauglitz, et al, 2003) 
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2.6.2 SEM 

SEM (Scanning Electron Microscopy)  adalah suatu alat yang berfungsi 

untuk mengamati material dimana alat ini memancarkan sinar elektron dari katoda 

dengan tegangan 0.5-30 Kv yang diarahkan pada permukaan material dengan 

bantuan 2 lensa yaitu lensa kondensor dan obyektik yang memfoukuskan pada 

permukaan spesimen sehingga dapat menghasilkan gambar yang sangat tajam 

(Reichelt, 2008). 

Kelebihan SEM dapat menghasilkan berkas elektron dengan ukuran 

sampai 5-10 nm dan memiliki lensa fokal yang lebih panjang sehingga 

memungkinkan jarak kerja terhadap spesimen lebih efisien dalam pengambilang 

gambar yang direkam oleh detektor pada ujung lensa. Pengamatan SEM dilkukan 

dengan menghubungkan mesin pada PC yang bertujuan agar PC dapat 

mengendalikan berkas elektron serta agar maksimal dalam pengambilan gambar 

digital pada permukaan sampel (Reichelt, 2008). 

2.6.3 Arus dan Voltase 

Analisis menggunakan IV banyak digunakan dalam pembuatan sel surya 

dan piranti elektronika, karena dari kurva yang dihasilkan dapat diinterpretasikan 

berbagai macam parameter kelistrikan seperti hambatan dalam dari suatu bahan 

apabila dipengaruhi oleh intensitas cahaya (Wagner, 2003). Menggunakan kurva 

IV sebagai alat uji untuk mengetahui pengaruh temperatur terhadap Arus dioda, 

dari hasil eksperimen yang dihasilkan diperoleh bahwa semakin tinggi temperatur 

maka akan menghasilaka kurva IV dengan nilai Arus listrik semakin meningkat 

(Choi, 2012). 

Selain untuk menganalisa parameter kelistrikan uji kurva IV digunakan 

untuk mengetahui komposisi atau karakteristik bahan pembuatan sel surya. 

Dengan mengetahui besarnya arus listrik yang melewati bahan tersebut maka dapt 

mengetahui pula susunan elektro pada bahan. Seperti yang dilakukan oleh Stevent 

(1997) melakukan uji IV pada bahan sel sulya menggunakan a-Si and a-SiGe, 

Dennler (2006) melakukan uji IV untuk mengkarakterisasi sifat kelistrikan dari sel 

surya berbahan organik. 
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Ketika sel surya di bawah penerangan, arus maksimum hubungan singkat 

(ISC) dihasilkan, sementara di bawah kondisi sirkuit terbuka tidak ada arus yang 

dapat mengalir dan tegangannya mencapai maksimum, disebut tegangan sirkuit 

terbuka (VOC). Titik dalam kurva IV yang menghasilkan produk maksimum dari 

arus dan tegangan yaitu daya titik daya maksimum (MPP). Karakteristik penting 

lain dari kinerja sel surya adalah faktor pengisi (FF). 

   
        
      

 

Dengan adanya FF maka dapat di hitung daya maksimum sel surya 

PMAX = VOC.ISC.FF 

Maka akan di hasilkan nilai efisiensi 

          
    

      
 

(Halme, J., 2012). 

 

2.7 Aplikasi 

Aplikasi DSSC yang dibuat oleh G24 telah di terapkan perusahaan 

Mascotte Industrial Associates untuk digunakan dalam ransel dan tas yang ideal 

di pakaian pada aplikasi portabel, ukuran tebal DSSC yang kurang dari 1 mm, 

murah, tidak mengandung silikon atau kadmium dan bahkan dapat beroperasi di 

dalam ruangan membuatnya ideal untuk menyalakan ponsel, kamera dan 

elektronik yang portabel. Perusahaan mengatakan DSSC juga dapat dimasukkan 

ke dalam bahan tenda untuk menyalakan sistem lampu LED untuk berkemah 

(Salton, J. 2009). Gambar 2.11 menujukkan tren dari teknologi DSSC dan 

prakiraan pasar (2009-2013) membahas bahwa aplikasi untuk DSSC secara umum 

dibagi menjadi empat kategori, yaitu, interior (ambient light flower lamps), 

pengisi daya ponsel (solar charger), Atap surya , dan BIPV (BIPV glass) (Yun, et 

al, 2015). 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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Gambar 2.11  Aplikasi DSSC (Yun, S., et al, 2015) 

 

Perusahaan Australia, Sustainable Technologies International telah 

memproduksi ubin kaca penghasil daya listrik dalam skala besar untuk pengujian 

lapangan dan bangunan pertama yang telah dilengkapi dengan dinding jenis ini 

(Gambar 2.12) (Jasim, 2011). 

 

 
 

 

Gambar 2.12 Panel STI DSSC sebesar 200 m2 dipasang di Newcastle (Australia) modul 

DSSC komersial pertama (Jasim, 2011) 
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Perusahaan asal Jepang yaitu IMRA-Aisin Seiki/Toyota, Sharp, Toshiba, 

Dai Nippon, Peccell Technologies juga telah membuat model tes dari DSSC 

(Gambar 2.13) (Jasim, 2011). 

 

 
 

Gambar 2.13 Modul DSSC untuk aplikasi luar ruangan (Jasim, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

20 

 

2.8 Fish Bone 

 Diagram fish bone digunakan untuk identifikasi suatu masalah dengan 

menganalisa sebab akibat yang berpengaruh. Pada diagram fish bone ini 

menunjukkan berbagai macam alat, bahan, metode dan pengujian yang di lakukan 

untuk membuat suatu DSSC dari berbagi penelitian yang telah dilakukan 

ditampilkan pada Gambar 2.14. 
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BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental, 

yaitu pada proses deposisi FTO dengan spray pyrolisys deposition dan proses 

deposisi material semikonduktor TiO2 dengan metode doctor blade. Metode ini 

merupakan pelapisan SnO:F pada kaca substrat menggunakan cara spray dan 

pelapisan bahan larutan semikonduktor menggunakan cara diratakan pada substrat 

kaca konduktif (FTO)  memakai scotch tape untuk pengaturan ketebalan dan luas 

lapisan.   

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Proses Penelitian meliputi dua kegiatan yaitu : pembuatan dan pengujian 

DSSC dengan variasi duhu deposisi FTO dan variasi waktu perendaman 

semikonduktor TiO2 terhadap larutan Dye antosianin kulit terong. Pembuatan 

spesimen dilakukan di Laboratorium Teknologi Terapan Jurusan Mesin, Fakultas 

Teknik Universitas Jember.  

3.3 Alat dan Bahan 

 Penelitian ini terdapat beberapa bahan dan alat yang dibutuhkan dalam 

proses penelitian. Beberapa penelitian yang digunakan terdapat pada sub dibawah 

ini : 

Tabel 3.1 Alat dan bahan pembuatan DSSC 

NO Alat Bahan 

1 Alat spray pyrolysis Tin klorida (SnCl2.H2O) 

2 Pemotong kaca Ammonium florida (NH4F) 

3 Multimeter Digital Etanol 

4 Scotch tape Polivinil Alkohol (PVA)  

5 Adaptor 1200 mA Pensil 6B 

6 Neraca Digital Serbuk TiO2 

7 Beaker Glass HCl 

8 Pipet tetes Substrat Kaca 
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9 Furnace Iodine (betadine) 

10 Mortar dan palu Betadine 

11 Penjepit Buaya Listrik Aquades 

12 Kompresor Kulit terong ungu 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian DSSC meliputi proses fabrikasi dan karakterisasi 

rangkaian DSSC. Fabrikasi DSSC dilakukan dengan variasi lama perendaman 

kaca koduktif pada ekstrak bahan alam. Prosedur-prosedur penelitian ini antara 

lain: 

a. Pembuatan Larutan Prekusor untuk Kaca FTO 

1. Membuat larutan prekusor dengan melarutkan Serbuk SnCl2 5,5 gram ke 

dalam 2,5 mL HCl 

2. Larutan Campuran SnCl2 dan HCl dipanaskan dalam furnace pada 

temperatur 80°C selama 10 menit 

3. Menambahkan larutan Methanol dengan jumlah 25 mL 

4. Membuat larutan dopan dengan melarutakan serbuk NH4F 1,5 gram 

dengan aquades 125 mL 

5. Mencampurkan larutan prekusor dan larutan dopan 

b. Pembuatan Kaca FTO 

1. Memotong kaca yang memiliki tebal 2mm, panjang 60 mm dan lebar 25 

mm. 

2. Menyiapkan 6 buah kaca preparat dan membersihkan dengan etanol 

3. Diamkan di udara bebas    1 jam 

4. Masukkan kaca ke dalam alat Pelapisan dengan metode spray pirolisis 

deposition. 

5. Memanaskan kaca pada suhu 300 
o
C selama 30 menit. 

6. Memasukkan larutan ke dalam gelas dan memasukkannya ke dalam mist 

maker dan hidupkan. 

7. Menaikkan temperatur deposisi dengan variasi suhu 340 
o
C, 380 

o
C, 420 

o
C. 
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8. Tekanan flowrate pada 14 L/m. 

9. Melakukan deposisi selama 15 menit. 

10. Mematikan mist maker dan pemanas, tunggu hingga kaca dingin. 

c. Pembuatan pasta TiO2 

1. Polivinil Asetat (PVA) sebanyak 0,5 gr dilarutkan dalam 10 mL aquades 

menggunakan magnetic stirrer suhu 80 
o
C sampai membentuk gel. 

2. Serbuk TiO2 sebanyak 0,5 gr dicampur dengan PVA. 

3. Campuran TiO2 dan PVA digerus hingga membentuk pasta. 

4. Pasta TiO2 yang dibuat dideposisikan pada substrat kaca FTO dengan 

metode doctor blade. 

5. Di furnace dengan suhu 100 
o
C selama 60 menit. 

d. Pembuatan Elektroda Pembanding 

1. Menyiapkan sebuah pensil berjenis 6B dengan kandungan karbon serta 

ditajamkan pada ujungnya. 

2. Pensil 6B digosokkan secara merata pada substrat 

3. Kemudian dibakar dengan api lilin sehingga didapatkan lapisan karbon. 

e. Pembuatan larutan Dye 

1. Kulit terong ungu di timbang sebanyak 40 gr lalu di haluskan dengan 

mortar 

2. Setelah halus maka di campur dengan metanol, asam asetat dan air 

(25:4:21 dalam satuan ml). 

3. Lalu digerus lagi hingga halus. 

4. Masukkan kulit terong ungu tadi ke dalam tabung kaca yang telah dilapisi 

aluminium foil. 

5. Larutan kulit terong ungu disimpan selama 24 jam. 

6. Setelah 24 jam ekstak sisaring dengan kertas saring dan di simpan dalam 

botol yang dilapisi aluminium foil. 

f. Perendaman dalam Ekstrak Dye 

1. Masukkkan larutan ekstrak kulit terong ungu 20 mL ke dalam gelas kaca 

2. Merendam kaca yang sudah dilapisi dengan TiO2 ke dalam kulit terong 

ungu  dengan variasi waktu 3 jam, 6 jam dan 12 jam. 
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3. Mengambil dan membersihkan kaca menggunakan tisu. 

g. Penyusunan Lapisan Sandwich 

1. Tetesi kaca subtrat yang sudah dilapisi Dye dengan larutan elektrolit yaitu 

betadine sebanyak 2 tetes (setara 0,2 ml)  

2. Setelah selesai kemudian lapisan tersebut ditutup dengan kaca yang sudah 

dilapisi oleh karbon sebagai elektroda pembanding  

3. Kemudian dijepit menggunakan klip. 

3.5 Prosedur Pengujian 

Pengujian sampel dilakukan untuk mendapatkan data dan proses analisis 

dari variabel penelitian pada kaca konduktif dan DSSC. Sampel yang dibuat 

dilakukan 4 jenis pengujian yaitu pengujian resistansi, pengujian SEM, pengujian 

transmitansi Dye serta pengujian efisiensi. 

3.5.1 Pengujian Resistivitas 

 Pada proses pengujian resistansi kaca FTO berbahan SnO2:F ini 

menggunakan alat multimeter untuk mengetahui nilai hambatan kaca FTO 

berbahan SnO2:F dan memiliki tahapan-tahapan pengujian antara lain, yaitu : 

1. Mempersiapkan alat multimeter dan adaptop 1200 mA. 

2. Mengatur skala alat multimeter. 

3. Menempelkan kedua ujung probe multimeter dan kedua probe adaptor 

pada permukaan kaca. 

4. Membaca dan mencatat nilai resistivitas. 

3.5.2 Pengujian SEM  

 Pada proses pengamatan dengan SEM pada kaca FTO berbahan SnO2:F 

menggunakan alat SEM Phemon 
TM 

G2 Pro untuk mengetahui struktur dari kaca 

FTO berbahan SnO2:F dan memiliki tahapan-tahapan pengujian antara lain, yaitu : 

1. Menyiapkan spesimen yang akan di uji. 

2. Memotong spesimen sesuai ukuran pada mesin foto pengujian SEM. 

3. Melakukan coating pada permukaan spesimen yang akan di uji dengan 

emas atau platina. 

4. Meletakan spesimen yang sudah siap diuji kedalam mesin foto 

pengujian SEM. 
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5. Melakukan Pengujian.dengan menembakkan elektron pada sampel lalu 

menganalisa data hasil pengujian. 

3.5.3 Pengujian UV-Vis 

 Pengujian transmitansi menggunakan alat UV-Vis Spektrofotometri seri 

Genesys 10S untuk mengetahui kemampuan absorbansi Dye antosianin kulit 

terong ungu dan transmitansi kaca FTO yang memiliki tahapan-tahapan pengujian 

antara lain, yaitu :  

a. Pengujian Absorbansi Dye Antosianin 

1. Menyalakan spektrofotometri, lalu biarkan selama 15 menit sebelum 

mengukur. 

2. Tuangkan sampel secukupnya kedalam kuvet. 

3. Siapkan larutan kontrol. 

4. Lap sisi luar kuvet sebelum dimasukkan ke dalam spektrofotometer. 

5. Melakukan pengujian dan tentukan atur panjang gelombang cahaya. 

Gunakan panjang gelombang cahaya tunggal (sinar monokromatik) 

untuk meningkatkan efektivitas pengukuran. 

6. Kalibrasi spektrofotometri dengan larutan blank. 

7. Ukur absorbansi sampel. 

8. Analisis data absorbansi. 

b. Pengujian Transmitansi Kaca FTO 

1. Menyalakan spektrofotometri, lalu biarkan selama 15 menit sebelum 

mengukur. 

2. Letakkan kaca di dalam alat spekrofotometri 

3. Siapkan kaca kosong sebagai kontrol. 

4. Lap sisi kaca dengan tisu sebelum dimasukkan ke dalam 

spektrofotometer. 

5. Melakukan pengujian dan tentukan atur panjang gelombang cahaya. 

Gunakan panjang gelombang cahaya tunggal (sinar monokromatik) 

untuk meningkatkan efektivitas pengukuran. 

6. Kalibrasi spektrofotometri dengan kaca kosong. 

7. Ukur transmitansi sampel. 
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8. Analisis data transmitansi. 

3.5.4 Pengujian Arus dan Tegangan 

Pada proses pengujian DSSC arus dan tegangan ini menggunakan alat 

multimeter untuk mengetahui efisiensi dari DSSC dan memiliki tahapan-tahapan 

pengujian antara lain, yaitu : 

1. Meletakkan sampel DSSC di bawah sinar lampu LED sebesar 6 watt 

2. Menghubungkan arus dan tegangan dari AVO meter ke DSSC. 

3. Memberi tahanan terhadap arus dengan menggunakan resistor. 

4. Mencatat arus dan tegangan yang dihasilkan oleh DSSC. 

5. Menganalisa data yang didapat dari pengujian. 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

Tahap 1 : Pembuatan Kaca TCO 

 Pada tahap 1 dilakukan pembuatan kaca FTO dengan menggunakan 

metode spray pyrolisys deposition dengan variasi temperatur deposisi yang dapat 

di lihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram proses tahap 1 (pembuatan kaca FTO) 

Mulai 

Alat Bahan 

Membuat bahan larutan pelapis kaca 

Membuat larutan prekusor Membuat larutan dopan 
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SnCl2.2H2O dalam 2,5 mL 

HCl 

Dipanaskan 80oC selama 

10 menit 

Menambahkan etanol 25 

mL 

Melarutkan 1,5 grNH4F 

ke dalam 125 mL aquades 

Mencampurkan larutan prekusor dan 

dopan 

Memanaskan kaca pada suhu 300oC selama 30 menit 

Proses atomisai larutan dengan mist maker 

Proses deposisi dengan variasi suhu 340oC, 380oC, 420oC 

Tekanan flowrate 14 L/m selama 15 menit deposisi 

Kaca FTO 

Pengujian SEM 

Pengujian Resistivitas 

Pengujian UV-Vis A 

Resistivitas 

Sesuai 

Ya Tidak 
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Tahap 2 : Pembuatan DSSC 

Pada tahap 2 dilakukan pembuatan DSSC dengan menggunakan metode 

docter balde untuk deposisi materian semikonduktor TiO2 yang di susun secara 

sandwich dengan variasi perendaman di dalam larutan Dye yang dapat di lihat 

pada gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Diagarm  proses tahap 2 (pembuatan DSSC) 
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BAB 5 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil pembahasan telah lakukan dan dapat di ambil kesimpulan sebagai 

berikut ini : 

a. Temperatur deposisi mempunyai pengaruh untuk meningkatkan unjuk kerja 

dari DSSC yaitu pada temperature 420 
o
C.  

b. Hasil dari transmitansi kaca FTO menunjukkan semakin tebal lapisan kaca 

maka nilai transmitansinya akan menurun/rendah  

c. Perendaman TiO2 dalam dye antosianin kulit terong ungu memiliki pengaruh 

pada unjuk kerja DSSC yaitu pada nilai kuat arus dan tegangan yang di 

hasilkan.  

5.2 Saran 

 Saran yang di berikan penulis dan peneliti yaitu adanya penelitian lebih 

lanjut untuk mengasilkan kaca FTO yang mempunyai nilai resistivitas yang 

rendah dan merata ke seluruh permukaan kaca. Temperatur yang lebih optimal 

akan membuat nilai resistivitas kecil. Dalam penyusunan DSSC semikonduktor 

dan Dye sangat berpengaruh dalam besarnya efisiensi yang di hasilkan dan perlu 

adanya peningkatan karena saat ini efisiensinya terlalu kecil. 
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Lampiran 

 

A. Dokumentasi 

1. Alat Spray Pyrolysis Deposition 

 

2. Bahan Pembuat Kaca FTO 
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3. Proses Deposisi Kaca FTO 

 

4. Hasil Kaca Setelah Deposisi 
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5. Proses Pembuatan DSSC 

 

B. Hasil Perhitungan Efisiensi 

1. Hasil Perhitungan Efisiensi DSSC 340 
o
C Perendaman 3 Jam 

 Diketahui =  

VMPP = 16 mV  VOC = 30 mV  PLight = 5,3 Watt  

  IMPP = 0,22 mA ISC = 0,46 mA  A = 0,051 m
2 

 Ditanya  = Efisiensi  

 Jawab   = 

  FF  = 
         

       
 

  FF  = 
             

             
 

    = 0,25507 

  PMAX  = FF. VOC. ISC 

    = 3,52 mW 

  Efisiensi = 
    

      
 x 100% 

    = 
       

     
 x 100% 

    = 0,067% 
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2. Hasil Perhitungan Efisiensi DSSC 340 
o
C Perendaman 6 Jam 

 Diketahui =  

VMPP = 17 mV  VOC = 55 mV  PLight = 5,3 Watt  

  IMPP = 0,19 mA ISC = 0,27 mA  A = 0,051 m
2 

 Ditanya  = Efisiensi  

 Jawab   = 

  FF  = 
         

       
 

  FF  = 
             

             
 

    = 0,21751 

  PMAX  = FF. VOC. ISC 

    = 3,23 mW 

  Efisiensi = 
    

      
 x 100% 

    = 
       

     
 x 100% 

    = 0,061% 

3. Hasil Perhitungan Efisiensi DSSC 340 
o
C Perendaman 12 Jam 

 Diketahui =  

VMPP = 27 mV  VOC = 54 mV  PLight = 5,3 Watt  

  IMPP = 0,35 mA ISC = 0,57 mA  A = 0,051 m
2 

 Ditanya  = Efisiensi  

 Jawab   = 

  FF  = 
         

       
 

  FF  = 
             

             
 

    = 0,30702 

  PMAX  = FF. VOC. ISC 

    = 9,45 mW 

  Efisiensi = 
    

      
 x 100% 

    = 
       

     
 x 100% 

    = 0,180% 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

38 

 

4. Hasil Perhitungan Efisiensi DSSC 380 
o
C Perendaman 3 Jam 

 Diketahui =  

VMPP = 54 mV  VOC = 102 mV  PLight = 5,3 Watt  

  IMPP = 0,62 mA ISC = 0,97 mA  A = 0,051 m
2 

 Ditanya  = Efisiensi  

 Jawab   = 

  FF  = 
         

       
 

  FF  = 
             

              
 

    = 0,33839 

  PMAX  = FF. VOC. ISC 

    = 33,48 mW 

  Efisiensi = 
    

      
 x 100% 

    = 
        

     
 x 100% 

    = 0,637% 

5. Hasil Perhitungan Efisiensi DSSC 380 
o
C Perendaman 6 Jam 

 Diketahui =  

VMPP = 50 mV  VOC = 92 mV  PLight = 5,3 Watt  

  IMPP = 0,52 mA ISC = 0,79 mA  A = 0,051 m
2 

 Ditanya  = Efisiensi  

 Jawab   = 

  FF  = 
         

       
 

  FF  = 
             

             
 

    = 0,35773 

  PMAX  = FF. VOC. ISC 

    = 26 mW 

  Efisiensi = 
    

      
 x 100% 

    = 
     

     
 x 100% 

    = 0,495% 
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6. Hasil Perhitungan Efisiensi DSSC 380 
o
C Perendaman 12 Jam 

 Diketahui =  

VMPP = 55 mV  VOC = 104 mV  PLight = 5,3 Watt  

  IMPP = 0,71 mA ISC = 1,1 mA  A = 0,051 m
2 

 Ditanya  = Efisiensi  

 Jawab   = 

  FF  = 
         

       
 

  FF  = 
             

             
 

    = 0,34135 

  PMAX  = FF. VOC. ISC 

    = 39,05 mW 

  Efisiensi = 
    

      
 x 100% 

    = 
        

     
 x 100% 

    = 0,743% 

7. Hasil Perhitungan Efisiensi DSSC 420 
o
C Perendaman 3 Jam 

 Diketahui =  

VMPP = 21 mV  VOC = 70 mV  PLight = 5,3 Watt  

  IMPP = 0,36 mA ISC = 0,67 mA  A = 0,051 m
2 

 Ditanya  = Efisiensi  

 Jawab   = 

  FF  = 
         

       
 

  FF  = 
             

             
 

    = 0,1612 

  PMAX  = FF. VOC. ISC 

    = 7,56 mW 

  Efisiensi = 
    

      
 x 100% 

    = 
       

     
 x 100% 

    = 0,144% 
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8. Hasil Perhitungan Efisiensi DSSC 420 
o
C Perendaman 6 Jam 

 Diketahui =  

VMPP = 16 mV  VOC = 63 mV  PLight = 5,3 Watt  

  IMPP = 0,27 mA ISC = 0,57 mA  A = 0,051 m
2 

 Ditanya  = Efisiensi  

 Jawab   = 

  FF  = 
         

       
 

  FF  = 
             

             
 

    = 0,1203 

  PMAX  = FF. VOC. ISC 

    = 4,32 mW 

  Efisiensi = 
    

      
 x 100% 

    = 
       

     
 x 100% 

    = 0,082% 

9. Hasil Perhitungan Efisiensi DSSC 420
o
C Perendaman 12 Jam 

 Diketahui =  

VMPP = 89 mV  VOC = 210 mV  PLight = 5,3 Watt  

  IMPP = 0,53 mA ISC = 0,53 mA  A = 0,051 m
2 

 Ditanya  = Efisiensi  

 Jawab   = 

  FF  = 
         

       
 

  FF  = 
             

              
 

    = 0,4238 

  PMAX  = FF. VOC. ISC 

    = 47,17 mW 

  Efisiensi = 
    

      
 x 100% 

    = 
        

     
 x 100% 

    = 0,9 % 
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