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MOTTO 
 
 
 

" Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan cobaan/ujian kepada 
hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan" 

 
 
 

" Pengetahuan adalah kehidupan dengan sayap-sayapnya"  
 

 

Bacalah dengan menyebut nama Tuhan mu yang menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

Yang Maha Pemurah, Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya ( Al A’laq:1-5). 

 

 

“Bila aku bersedia menerima sinar matahari dan kehangatannya, 

maka aku pun harus bersedia menerima petir dan halilintar” 
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RINGKASAN 

 

RONY PRASOJO TRI HANDOKO, 991610101100, Fakultas Kedokteran 
Gigi Universitas Jember, “Perbedaan Kekuatan Perlekatan Geser dari 
Bahan Perekat Glass Ionomer dan Glass Ionomer Hibrid pada Perawatan 
Ortodonsi dengan Sistem Perlekatan Langsung” (Eksperimental 
Laboratoris). Dibawah bimbingan drg. Didi Ch. Sadik, Sp. Ort. (DPU), drg. 
Rina Sutjiati, M.Kes (DPA). 

Kemampuan perekat secara klinis perlu mendapat uji yang seksama agar 
memenuhi persyaratan tertentu agar laik digunakan. Kekuatan perlekatan geser 
merupakan salah satu uji agar suatu bahan memenuhi persyaratan kelaikan dan 
pengujian kekuatan perlekatan yang paling umum dilakukan. Mengingat 
kekurangan resin komposit bisa menimbulkan demineralisasi gigi dan kelebihan 
bahan perekat glass ionomer dan glass ionomer hibrid dalam pelepasan fluoride 
sehingga bisa mencegah demineralisasi gigi serta keuntungan dari segi ekonomi, 
kedua bahan ini dianjurkan sebagai bahan perekat braket. 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan mengetahui kekuatan 
perlekatan geser antara bahan perekat glass ionomer dan glass ionomer hibrid 
pada perawatan ortodonsi dengan sistem perlekatan langsung. 

Manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan dasar untuk penggunaan 
serta memberikan informasi klinis kekuatan perlekatan geser dari bahan perekat 
glass ionomer dan glass ionomer hibrid pada perawatan ortodonsi dengan sistem 
perlekatan langsung. 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratoris. Sampel 
penelitian ini menggunakan 20 gigi premolar yang kemudian dibagi menjadi dua 
kelompok yang masing–masing kelompok terdiri dari 10 gigi premolar, kelompok 
pertama untuk bahan perekat glass ionomer dan yang kedua untuk bahan perekat 
glass ionomer hibrid. Pada masing-masing kelompok setelah dilakukan perekatan 
dengan braket, gigi direndam dalam akuades dan disimpan dalam inkubator 
(37°C) selama 24 jam. Pengukuran kekuatan perlekatan geser dilakukan dengan 
alat Torsee’s Digital System Universal Testing Machine (Autograph Shimadzu 
Ag-10TE) memakai alat bantu kuningan. Setelah dilakukan tes, hasilnya dicatat 
dan dihitung menggunakan rumus kekuatan perlekatan geser kemudian di analisis 
secara statistis dengan menggunakan Uji idependent t-test dengan tingkat 
kepercayaan 95%, untuk melihat perbedaan kekuatan perlekatan geser antara 
bahan perekat glss ionomer dan glass ionomer hibrid dengan sistem perlekatan 
langsung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan perlekatan geser glass 
ionomer hibrid lebih besar daripada glass ionomer. Hal ini disebabkan karena 
perbedaan komposisi bahan dan perbedaan efek pelepasan fluor dari kedua bahan 
tersebut. 


