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MOTTO 
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ABSTRAK 

 

Studi Pengembangan Poli-Orto-Anisidin (POAS) Sebagai Membran Optode Untuk 
Sensor pH, Rina Agustini, 001810301052, Skripsi, Februari, 2005, Jurusan Kimia, 
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember. 
 

Studi pengembangan poli-o-anisidin (POAS) sebagai membran optode untuk 
sensor pH telah dilakukan. Proses polimerisasi o-anisidin dilakukan secara kimia 
menggunakan oksidator FeCl3 0,5 M. Pencetakan membran poli-o-anisidin (POAS) 
dilakukan dengan perpaduan antara  teknik casting (tuang) dan spin on coating. 
Membran yang dihasilkan berwarna hijau. Hasil pengukuran  menunjukkan karakteristik 
sebagai berikut : penurunan pH menyebabkan pergeseran puncak absorpsi membran 
POAS bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang, membran POAS dengan 
rasio mol FeCl3/o-anisidin 4,2 (waktu polimerisasi 30 menit) dan 4,2 (waktu 
polimerisasi 60 menit) memiliki pola spektra visible terbaik dimana pola pemisahan 
spektra pada pH 2-12 nampak jelas dengan panjang gelombang maksimum 560 nm, 
peningkatan absorban membran POAS terjadi seiring dengan peningkatan pH, membran 
POAS rasio mol FeCl3/o-anisidin 4,2 (waktu polimerisasi 30 menit) merupakan 
membran POAS optimum dengan range pH 2-10, koefisien korelasi sebesar 0,979, nilai 
sensitivitas (m) sebesar 0,0305 , nilai Kv kurang dari 5 % dan waktu respon sekitar 20 
menit. Hasil uji pengukuran pH pada beberapa sampel menunjukkan bahwa pengukuran 
pH menggunakan membran POAS optimum dengan pH-meter komersial tidak berbeda 
secara signifikan. 
 
Kata Kunci : Poli-o-anisidin, Membran POAS, Sensor  pH. 
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