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MOTTO 
 
 

Belajarlah tentang apa yang kamu kehendaki, jika kamu belajar 

tentang sesuatu maka Allah tidak akan memberikan pahala kepadamu 

sehingga kamu mengamalkan (ilmu yang kamu pelajari) 

(Al Hadits) 

 

Sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidupku, dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam semesta  

(Al-An’aam: 162) 

 

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 

beserta orang-orang yang sabar 

 (Al-Baqarah: 153) 

 

“Jerih payah yang disertai kesabaran tidak akan berlalu 

 dengan sia-sia” 
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ABSTRAK 

 

Studi Aktivitas Katalis Ni/ ZAAH5 Pada Konversi Minyak Goreng Jelantah 
Menjadi Senyawa Fraksi Bahan Bakar Cair. Dian Wulansari, 001810301006, 
Skripsi, Oktober 2004, Jurusan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Jember. 
 

Telah dilakukan penelitian preparasi katalis Ni/ ZAAH5 dan 
karakterisasinya. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh preparasi 
terhadap karakter katalis serta aktivitas dan selektifitasnya pada konversi minyak 
goreng jelantah menjadi senyawa fraksi bahan bakar cair. Preparasi katalis 
meliputi pengasaman, hidrotermal, kalsinasi, oksidasi, dan pengembanan logam 
Ni (nikel). Perbandingan logam Ni yang diembankan terhadap zeolit sebesar 1%, 
5%, dan 10% (b/b). Selanjutnya katalis diberi kode Ni 1%/ZAAH5, Ni 
5%/ZAAH5, dan Ni 10%/ZAAH5. Karakterisasi meliputi penentuan kandungan 
logam (Na, K, Ca, Fe, dan Ni), keasaman, rasio Si/Al, luas permukaan spesifik 
(LPS), volume total pori, serta rata-rata jari-jari pori. Uji aktivitas katalis 
dilakukan pada 7,5 mL metil ester dan 7,5 mL butanol sebagai umpan 
menggunakan reactor batch selama ± 60 menit pada kisaran temperatur 375oC s/d 
425 oC. Produk dari proses konversi minyak goreng jelantah, Organic Liquid 
Product (OLP)  dianalisis dengan Kromatografi Gas (KG) dan Kalorimeter Bom. 
Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa perlakuan pengasaman, hidrotermal, 
kalsinasi, oksidasi dan pengembanan logam Ni menurunkan kandungan logam 
(Na, K, Ca, dan Fe),  meningkatkan keasaman dan rasio Si/Al, secara umum 
meningkatkan LPS, serta menurunkan rata-rata jari-jari pori dan volume total pori 
katalis. Katalis Ni 1%/ZAAH5 memiliki aktivitas paling baik dibanding dengan 
katalis Ni 5%/ZAAH5 dan katalis Ni 10%/ZAAH5 yaitu dilihat dari menurunnya 
intensitas dua puncak dominan pada kromatogram minyak goreng jelantah awal 
dan terbentuknya puncak-puncak baru pada kromatogram OLP serta memiliki 
kalor pembakaran kecil. Semua katalis memiliki selektifitas yang sama pada 
konversi minyak goreng jelantah.  

 
 
Kata kunci: zeolit, minyak goreng jelantah, aktivitas, selektifitas, OLP 
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