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RINGKASAN 

 

 

Analisis Pelepasan Ion Nikel dan Kromium pada Kawat Ortodontik Stainless 

Steel yang Direndam dalam Minuman Berkarbonasi: Rey Kristianingsih, 

101610101007; 2013: 57 Halaman, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. 

 

Masyarakat melakukan perawatan ortodontik untuk mengatasi maloklusi gigi 

mereka.Komponen perawatan ortodontik yang digunakan salah satunya  adalah kawat 

ortodontik yang berbahan dasar stainless steel. Kawat ortodontik stainless steeldapat 

mengalami korosi karena berinteraksi dengan lingkungan pH asam yang dapat 

diperoleh dari pengkonsumsian minuman berkarbonasi.Korosi merupakan salah satu 

peristiwa interaksi logam dan lingkungan disekitarnya yang dapat ditandai dengan 

adanya pelepasan ion-ion logam.Ion nikel (Ni) dan kromium (Cr) adalah ion yang 

berperan dalam resistensi korosi pada kawat ortodontik stainless steel.Berdasarkan 

hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahi pengaruh dari minuman 

berkarbonasi terhadap pelepasan ion Ni dan Cr pada kawat ortodontik stainless steel. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratoris dengan rancangan post-

test only control group design. Sampel yang digunakan adalah kawat ortodotik 

stainless steel rectangle ukuran 0,16x0,22 inchi yang berjumlah 8 buah. Penelitian 

dilakukan dengan membagi sampel dalam dua kelompok: (1) direndam dalam 25 ml 

saliva buatan tanpa minuman berkarbonasi (kontrol), (2) direndam dalam 25 ml saliva 

buatan denganpenambahan 25 ml minuman berkarbonasi (perlakuan); masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 sampel. Seluruh sampel disimpan dalam inkubator dengan 

suhu 37
0
C selama 52 menit.Setelah perendaman, sampel diambildan medium saliva 

dijernihkan.Selanjutnya dihitung konsentrasi pelepasan pelepasan ion Ni dan Cr 

dalam saliva denganatomic absorbtion spectrometry(AAS). 

Hasil uji normalitas dan homogenitas data penelitian menunjukkan bahwa 

data terdistribusi normal dan homogen. Analisis data menggunakan  independentt-
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testmemperoleh hasil P<0,05 yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan yaitu terjadi pelepasan ion Ni dan Cr yang 

lebih besar pada kelompok perlakuan dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini terjadi 

karena minuman berkarbonasi menghasilkan asam karbonat (H2CO3) yang 

meningkatkan konsentrasi ion H
+
. H2CO3 berperan pula sebagai katalisator air (H2O) 

yang membentuk OH
-
 dan H

+
, sehingga semakin banyak pula ion H

+
 dari asam dan 

H2O yang ikut bereaksi dan mengalami reduksi. Akibatnya, semakin banyak pula 

logam yang mengalami okidasi dan mempercepat laju korosi. Karena selama proses 

korosi, laju oksidasi berbanding lurus dengan laju reduksi yang ditandai dengan 

meningkatnya pelepasan ion Ni dan Cr dari kawat ortodontik stainless 

steel.Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa minuman berkarbonasi 

dapat meningkatkan pelepasan ion Ni dan Cr pada kawat ortodontik stainless steel. 
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