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RINGKASAN 

 

 

Pengujian Kuat Tekan Beton Beragregat Plastik Jenis PET (Poly Ethylene 

Therepththalate) Ditinjau dari Kadar Penggunaan Semen; Much. Nauval Firdhaus, 

081910301035; 2012; 40 halaman; Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 

Jember. 

 

 Beton ringan struktural adalah beton inovatif yang kuat tekannya berkisar antara 

17,24 – 41,36 Mpa sedangkan berat volumenya berkisar antara 1400 – 1800 kg/𝑚3. 

Penelitian ini meneliti tentang kuat tekan beton beragregat plastik jenis PET (Poly 

Ethylene Therepththalate) dengan permukaan berlapis pasir ditinjau dari kadar 

penggunaan semen. Komposisi campuran beton yaitu menggunakan perbandingan 

volume 1 semen : 2 pasir : 3 agregat kasar PET, ditambah dengan 4 variabel komposisi 

semen yang digunakan sebagai pengikat. Komposisi yang ditambahkan dan dikurangi 

adalah (-1,5 L ; -0,75 L ; +0,75 L ; +1,5 L) dalam setiap campuran beton untuk sejumlah 

13 benda uji silinder, memakai pasir Lumajang (zona 2), agregat kasar dari PET ukuran 

maksimum 20 mm, f.a.s didapatkan berturut-turut dari kadar semen terendah adalah 

1,388; 1,18; 1,026; 0,908; dan 0,814. Metode pengujian yang digunakan slump test, 

perhitungan berat volume, uji kuat tekan 28 hari, uji kuat tarik  belah,dan pengukuran 

resapan beton. Pengklasifikasian beton didasarkan pada SNI 03-3449-2002. Hasil 

pengujian beton segar (fase plastis) didapatkan nilai slump yang berkisar antara 10 - 12 

cm. Dari hasil analisa data didapatkan nilai berat volume terendah masih melebihi batas 

maksimal yang ditentukan yaitu sebesar 1856,78 kg/m3. Sedangkan untuk nilai kuat 

tekan maksimum masih berada dibawah batas minimun syarat beton ringan struktural 

yaitu diperoleh nilai kuat tekan sebesar 15,79 Mpa. Namun hasil pengujian kuat tekan 

dan tarik belah menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan penambahan kadar 

semen. Nilai kuat tekan dan kuat tarik belah maksimum didapat pada campuran dengan 

kadar semen tertinggi. Nilai kuat tarik belah maksimum yaitu sebesar 1,22 Mpa. 

sedangkan nilai resapan mengalami fluktuasi seiring penambahan kadar semen dan 
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didapatkan nilai resapan tertinggi yaitu sebesar 4,940%. Hal ini dimungkinkan karena 

kecilnya atau hampir tidak adanya pengaruh perubahan kadar semen terhadap besar 

kecilnya nilai resapan yang dimiliki beton. 
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SUMMARY 

 

 

Compressive Strength Test for Concrete Used Plastic Aggregate PET (Poly Ethylene 

Therepththalate) with Proportional of Cement; Much. Nauval Firdhaus, 

081910301035; 2012, 40 pages, department of civil engineering faculty of engineering, 

university of jember. 

 

Structural lightweight concrete is an innovative concrete which have compressive 

strength ranges from 17,24 to 41,36 Mpa while the weight per volume ranges from 1400 

to 1800 kg/𝑚3. This study examines the compressive strength of concrete which use 

plastic agregate type PET (Poly Ethylene Therepththalate) with sand-coated  based on the 

proportion of cement. The composition of concrete’s formula design in this study is using  

volume ratio of 1 cement : 2 sand : 3 coarse PET aggregate, coupled with four variable 

composition of cement that  used as a binder. The composition is added and subtracted (-

1,5 L; -0,75 L; +0,75 L; +1,5 L) in any mix concrete for 13 cylinder specimens, using 

Lumajang’s sands (zone 2), PET coarse aggregate of  maximum size 20 mm, w.c.r 

obtained  successively from  the lowest cement content was 1,388; 1,18; 1,026; 0,908; 

and  0,814. Test methods are used slump test, the calculation of  the weight per volume, 

compressive strength test, split tensile strength test, and the measurement of absorption of 

concrete. Concrete classification based on SNI 03-3449-2002. Test result of fresh 

concrete (plastic phase) obtained values ranging slump between 10-12 cm. From the 

analysis of the data obtained the lowest volume weight value still exeeds the maximum 

limit of srtuctural lightweight concrete terms the obtained value of compressive strength 

is 15,79 MPa. However, the compressive strength test results and tensile strength test 

show an increasing reesult due to addition of cement content. Value of compressive 

strength and split tensile strength maximum levels obtained in a mixture with the highest 

cement. The maximum value of the tensile strength devided by 1,22 MPa. While the 

value of infiltration levels have fluctuated over the addition of cement and obtained the 
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highest absorption value is equal to 4,940%. This is possible because almost no influence 

changes in levels of cement content to the size of  the absorption value on it own. 
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