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RINGKASAN 

 
 

Efektivitas Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) sebagai 

Bahan Inhibitor Korosi pada Kawat Ortodonsi Berbahan Dasar Nikel 

Titanium; Putri Avnita Machfudzoh, 101610101002; 2014; 66 halaman; Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Jember. 

 

Perawatan ortodonsi dengan piranti ortodonsi cekat digunakan dalam 

menangani kasus ketidakteraturan gigi. Salah satu komponen piranti ortodonsi 

cekat adalah kawat ortodonsi (archwire). Kawat ortodonsi yang digunakan pada 

fase perawatan awal (initial treatment) adalah kawat Nikel-Titanium (NiTi). 

Bahan dasar dari kawat NiTi berasal dari campuran logam yang dapat mengalami 

suatu proses korosi. Korosi pada kawat NiTi menyebabkan terlepasnya ion nikel 

dari kawat sehingga berakibat menimbulkan reaksi hipersentivitas pada tubuh 

serta menyebabkan kekuatan kawat berkurang dan berubah warna, sehingga perlu 

upaya untuk mengurangi korosi dengan menambahkan suatu bahan inhibitor 

korosi pada lingkungan kawat ortodonsi. Ekstrak daun belimbing wuluh diketahui 

memiliki kandungan-kandungan yang memiliki gugus aktif dan dapat menjadi 

pasangan kovalen ion nikel yang terlepas dari logam dan membentuk lapisan pasif 

sehingga dapat menghambat terjadinya korosi pada permukaan logam. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun belimbing wuluh sebagai 

bahan inhibitor korosi pada kawat ortodonsi berbahan dasar nikel-titanium. 

Jenis penelitian ini adalah ekspermental laboratoris dengan rancangan the 

post test only group design. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 12 kawat 

NiTi dengan kriteria luas penampang 0,19 inci x 0,25 inci (0,48 mm x 0,64 mm), 

dengan panjang setelah dipreparasi sepanjang 140 mm. Sampel dibagi menjadi 3 

kelompok yaitu kelompok yang diuji dalam saliva buatan tanpa penambahan 



 
 

viii 

 

inhibitor ekstrak daun belimbing wuluh (kelompok 1), kelompok yang diuji dalam 

saliva buatan dengan penambahan inhibitor ekstrak daun belimbing wuluh sebesar 

600 ppm (kelompok 2), dan kelompok yang diuji dalam saliva buatan dengan 

penambahan inhibitor ekstrak daun belimbing wuluh sebesar 1000 ppm 

(kelompok 3). Setelah itu, setiap sampel diuji nilai laju korosinya dengan alat 

Potensiostat. Hasil nilai laju korosi ditunjukkan dengan satuan mills per year 

(mpy). 

Hasil analisa data uji beda dengan menggunakan One way anova 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada rata-rata nilai laju korosi 

setiap kelompok perlakuan (p<0,05). Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-

rata laju korosi paling besar adalah kelompok 1 yaitu sebesar 0,316 mpy, 

kemudian rata-rata laju korosi kelompok 2 adalaha sebesar 0,227 mpy, dan rata-

rata laju korosi paling kecil adalah kelompok 3 yaitu sebesar 0,101 mpy. Nilai 

penghitungan efektivitas paling besar didapat dari penambahan inhibitor sebesar 

1000 ppm yaitu mencapai 67,997%. Adanya beberapa kelemahan dalam 

penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan variasi 

konsentrasi lebih banyak sehingga dapat diketahui konsentrasi paling optimum 

yang dapat menghambat korosi paling efektif, selain itu perlu dilakukan penelitian 

untuk uji biokompabilitas dari inhibitor korosi ekstrak daun belimbing wuluh. 
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