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MOTTO 

 

“Sesungguhnya allah beserta orang-orang yang sabar”*) (8:46) 

“Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang 

yang sabar “ *) (41:35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Kementrian Agama Republik Indonesia. 2011. Al-Quran Transliterasi per Kata 

dan Terjemahan per Kata. BEkasi: Cipta Bagus Segara  
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RINGKASAN 

 

Pengaruh Ekstrak Biji Kopi Robusta 12,5% sebagai Bahan Pembersih Gigi 

Tiruan Terhadap Kekuatan Transversal Lempeng Resin Akrilik Polimerisasi 

Panas ; Like Olivia Shilvya, 101610101078; 2014: 66 halaman; Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Jember. 

 

Porositas pada lempeng resin akrilik polimerisasi panas dapat 

menyebabkan kekasaran permukaan sehingga menjadi tempat akumulasi 

mikroorganisme. Pembersih gigi tiruan yang ada di pasaran mengandung bahan 

kimia yang dapat  mempengaruhi kekuatan transversal dan harganya relatif mahal. 

Perendaman lempeng resin akrilik polimerisasi panas dalam ekstrak biji kopi 

robusta 12,5% merupakan salah satu bahan tradisional yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembersih untuk mencegah plak gigi tiruan karena efektif sebagai 

antimikroba. Ekstrak biji kopi robusta adalah bahan herbal yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembersih gigi tiruan , tetapi asam klorogenat yang terdapat dalam 

ekstrak biji kopi robusta diduga dapat memutus rantai polimer resin akrilik. 

Jenis penelitian ini adalah time series eksperimental laboratories dengan 

rancangan post test only control group design. Jumlah sampel pada penelitian ini 

adalah 24 lempeng (65x10x2,5) mm. Sampel dibagi menjadi 6 kelompok yaitu 

kelompok 1 sampai 3 adalah kelompok control yang direndam dengan ekstrak biji 

kopi robusta 12,5% dengan urutan waktu perendaman 1 hari, 4 hari dan 20 hari. 

Sedangkan kelompok 4 sampai 6 merupakan kelompok perlakuan yang direndam 

dalam aquadest steril dengan urutan waktu perendaman 1 hari, 4 hari dan 20 hari. 

Pengukuran kekuatan transversal menggunakan Universal Testing Machine 

(UTM). 

Nilai rata-rata kekuatan transversal lempeng resin akrilik polimerisasi 

panas yang direndam baik dalam kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan 

mengalami penurunan. Kelompok 1 sebesar 70,6 N/mm
2
, kelompok 2 sebesar 
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58,8 N/mm
2
, kelompok 3 sebesar 44,1 N/mm

2
, kelompok 4 sebesar 70,6 N/mm

2
, 

kelompok 5 sebesar 52,92 N/mm
2 

dan kelompok 6 sebesar 41,16 N/mm
2
. Nilai 

rata-rata pada kelompok kontrol mempunyai penurunan kekuatan transversal lebih 

besar dibandingan dengan kelompok perlakuan.   

Data hasil penelitian diuji normalitas (Kolmogorov-Smirnov) dan uji 

homogenitas (uji Levene). Hasil kedua uji menunjukkan data normal dan 

homogen sehingga dapat dilanjutkan uji parametrik One-Way Annova. Uji One-

Way Annova menunjukkan nilai signifikansi p<0,05. Uji LSD yang menunjukkan 

tidak ada  perbedaan yang signifikan antara kelompok yang direndam dalam 

jangka waktu yang sama. 

Penggunaan ekstrak biji kopi robusta 12,5% akan mempengaruhi 

kakuatan transversal lempeng resin akrilik polimerisasi panas. Menggunakan 

ekstrak biji kopi robusta dapat mengakibatkan terputusnya ikatan rantai kimia dari 

resin akrilik polimerisasi panas, sehingga resin akrilik polimerisasi panas yang 

direndam dengan ekstrak biji kopi robusta 12,5% akan mengalami penurunan 

kekuatan transversal. 
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