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RINGKASAN 

 

 

“Perbedaan Kekuatan Tarik Braket Ortodonsi Pada Penyinaran Semen 

Ionomer Kaca Modifikasi Resin Antara Intensitas Cahaya 2700 mW/cm² 

Dengan 850-1000 mW/cm²” Zevanya Retno Dadari, 101610101051; 2014; 51 

halaman; Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. 

 

Polimerisasi semen ionomer kaca modifikasi resin dapat dilakukan dengan 

reaksi asam-basa yang terjadi secara kimia dan polimerisasi yang dilakukan dengan 

penyinaran atau light cured. Bahan adhesif yang diaktifkan menggunakan sinar 

tampak lebih luas penggunaannya dibandingkan bahan yang diaktifkan secara kimia 

dan meningkatkan polimerisasi. Proses polimerisasi semen ionomer kaca dengan 

sistem light cured tampak dipengaruhi oleh intensitas sinar. 

Generasi pertama LED curing, memiliki output intensitas penyinaran yang 

relatif rendah. LED curing pada awalnya memiliki intensitas cahaya sinar tampak 

sebesar 400 mW/cm². Perkembangan zaman yang cepat, terbentuklah alat generasi 

LED curing baru yang memiliki output intensitas cahaya yang lebih besar yang 

berkisar lebih dari 1000 mW/cm². Generasi baru ini menawarkan kinerja yang lebih 

baik dengan pemberian waktu curing yang lebih singkat. Saat ini telah banyak light 

cured yang ada dipasaran baik intensitas yang rendah maupun intensitas cahaya sinar 

tampak yang tinggi. Terdapat beberapa keuntungan serta kerugian yang dimiliki 

intensitas sinar yang tinggi dibandingkan dengan intensitas sinar yang rendah, maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kekuatan tarik braket ortodonsi 

pada penyinaran semen ionomer kaca modifikasi resin antara intensitas cahaya 2700 

mW/cm² dengan 850-1000 mW/cm². 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberi informasi mengenai perbedaan 

kekuatan tarik braket ortodonsi pada penyinaran semen ionomer kaca modifikasi 

resin antara intensitas cahaya 2700 mW/cm² dengan 850-1000 mW/cm², hasil 

penelitian dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pemakaian penyinaran cahaya 



viii 

 

sinar tampak pada braket ortodonsi, dan sebagai acuan atau dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian ekperimental laboratoris dengan 

rancangan penelitian adalah post test only group design. Sampel ini berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan dimana, total besar sampel pada penelitian ini sebesar 

12 gigi premolar. Terdapat 2 kelompok perlakuan, pada kelompok 1 (6 gigi premolar 

rahang atas) diberi penyinaran intensitas cahaya sinar tampak 2700 mW/cm² dan 

kelompok 2 (6 gigi premolar rahang atas) diberi penyinaran intensitas cahaya sinar 

tampak 850-1000 mW/cm². Alat yang digunakan dalam penelitian uji kekuatan tarik 

yaitu menggunakan Universal Testing Machine, digerakkan dengan kecepatan 0,5 

mm/menit hingga braket terlepas dari permukaan gigi dan diukur dengan hasil berupa 

satuan MPa (Megapascal). 

Data dari hasil pengukuran sampel didapatkan bahwa data berdistribusi 

normal dan homogen. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Klomogorov-

Smirnov (normalitas) dan homogenitasnya dengan uji Levene. Data yang berdistribusi 

normal dan homogen, kemudian data diuji menggunakan uji independent T-Test 

dengan tingkat kemaknaan 95% (α=0,05). Uji tersebut didapatkan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan, dimana kekuatan tarik braket ortodonsi pada penyinaran semen 

ionomer kaca modifikasi resin antara intensitas cahaya 2700 mW/cm² lebih besar 

daripada penyinaran dengan intensitas cahaya 850-1000 mW/cm². 
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