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kening kamu, jangan menempel...
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nggak akan pernah lepas dari mata kamu. *)

Dan selama ribuan langkah kaki ini, selama hati ini bertekad, hingga semuanya bisa
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kita. *)

Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya didapatkan
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(Abraham Lincoln)
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RINGKASAN

Deformasi Plastis Nylon Thermoplastic Setelah Direndam Dalam Ekstrak Biji

Kopi Robusta (Coffea robusta); Rizqiyatul Amiliyah, 101610101062; 2014: 64

halaman: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember.

Bahan basis gigi tiruan adalah suatu bahan yang dapat digunakan untuk

pembuatan basis gigi tiruan. Basis gigi tiruan adalah bagian dari suatu gigi tiruan

yang bersandar pada jaringan pendukung dan sebagai tempat melekatnya anasir gigi

tiruan. Pada tahun 1950 mulai diperkenalkan sebuah nylon thermoplastic yang terbuat

dari bahan fleksibel dan semi transparan, yang memungkinkan warna alami dari

jaringan mulut tampak melalui bahan ini. Namun nylon thermoplastic mempunyai

kekurangan, yaitu mempunyai daya absorbsi air tinggi yang dapat mempengaruhi

kekuatan dari bahan tersebut, sehingga dapat menyebabkan perubahan bentuk yang

disebut dengan deformasi plastis.

Deformasi plastis merupakan perubahan bentuk yang tidak kembali ke keadaan

semula, artinya ketika gaya dihilangkan sebuah material tidak kembali ke ukuran

semula. Suatu basis gigi tiruan berbahan dasar resin dapat mengalami perubahan sifat

fisik yang dapat dipengaruhi oleh adanya senyawa fenol yang terdapat dalam

kandungan biji kopi robusta.

Kopi merupakan minuman favorit yang dikonsumsi oleh sebagian orang saat

santai maupun pada saat istirahat pada jam kerja, rapat dan seminar. Kopi

digolongkan sebagai minuman psikostimultant yang menyebabkan orang tetap terjaga

dan mengurangi kelelahan. Oleh karena itu tidak mengherankan di seluruh dunia kopi

menjadi minuman favorit, terutama bagi kaum pria (Bhara, 2009). Selain itu,

masyarakat yang memakai gigi tiruan juga banyak yang merupakan peminum kopi.

Salah satu kandungan kopi seperti senyawa fenolik yaitu asam klorogenat selain
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memiliki keuntungan dalam efek antifungi, kandungan ini juga dapat menurunkan

sifat fisik dari bahan basis gigi tiruan yang dipakai seperti basis gigi tiruan dari bahan

nylon thermoplastic. Senyawa fenolik merupakan suatu bahan kimia golongan

hidrokarbon aromatik yang diperkirakan mampu berpenetrasi ke ruang

mikroporositas dan dapat menyebabkan proses pemutusan rantai panjang poliamida.

Pemutusan rantai ini akan menyebabkan tingkat kekerasan berkurang sehingga

memiliki kecenderungan penurunan sifat fisik seperti deformasi plastis. Berdasarkan

hal tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai deformasi plastis

nylon thermoplastic setelah direndam dalam ekstrak biji kopi robusta 12,5%.

Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratoris. Sampel yang digunakan

dalam penelitian ini berupa lempeng nylon thermoplastic berbentuk persegi panjang

dengan ukuran 64x10x2,5 mm sebanyak 24 buah lempeng. Yang digolongkan

menjadi 6 kelompok, terdiri dari kelompok kontrol negatif (aquades steril), kelompok

kontrol positif (sodium perborat) serta kelompok perlakuan (ekstrak biji kopi robusta

12,5%) yang direndam selama 4 hari dan 19 hari yang setara dengan pemakaian

selama 1 tahun dan 5 tahun. Pengukuran deformasi plastis dilakukan setelah selesai

perendaman dengan menggunakan Universal Testing Machine TM113.

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas diketahui data berdistribusi normal

dan homogen sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan uji parametrik. Uji

parametrik One Way Anova didapatkan hasil analisis dengan nilai kemaknaan

sebesar 0,000 (p<0,05) yang artinya terdapat perbedaan bermakna terhadap nilai

deformasi plastis lempeng nilon termoplastik antar kelompok penelitian. Hasil uji

LSD (Least Significant Difference) didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang

bermakna antar masing-masing kelompok.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan

deformasi plastis nylon thermoplastic setelah direndam dalam ekstrak biji kopi

robusta 12,5%. Lempeng nylon thermoplastic yang direndam dalam ekstrak biji kopi

robusta 12,5% dapat mengalami perubahan bentuk lebih tinggi dibandingkan

perendaman dalam sodium perborat, namun lebih rendah perubahan bentuknya jika
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dibandingkan dengan perendaman dalam aquadest steril. Hal ini disebabkan karena

kandungan kimiawi yang terdapat dalam ekstrak tersebut, yaitu asam klorogenat. Zat

aktif asam klorogenat diduga berperan besar dalam merusak ikatan nilon termoplastik.

Asam klorogenat menyebabkan ekstrak biji kopi robusta bersifat asam sehingga

memiliki ion H+ lebih banyak. Hidrolisis asam klorogenat dengan air menghasilkan

ion klorogenat dan ion hidronium (Sarker, 2009). Atom O dari ion klorogenat yang

memiliki ion negatif kemungkinan akan bereaksi dengan atom N dari polimer nylon

thermoplastic kemudian membentuk gugus hidroksil, atom C merupakan serat

sehingga dimungkinkan terputus pada atom N yang mengikat atom C. Pemutusan

rantai panjang poliamida menyebabkan ikatan menjadi lebih pendek dan menurunkan

sifat fisik dari nylon thermoplastic yang dapat mengakibatkan terjadinya deformasi

plastis. Pada perendaman dengan ekstrak biji kopi robusta 12,5% ini deformasi

plastisnya lebih tinggi dari pada perendaman dalam sodium perborat, hal ini

disebabkan karena pH yang rendah dapat mempercepat reaksi pemutusan rantai

poliamida melalui reaksi hidrolisis. Diketahui bahwa ekstrak biji kopi robusta bersifat

asam (pH<7) yang merupakan pH rendah sehingga dapat mengakibatkan terjadinya

deformasi plastis.
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