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RINGKASAN

“Analisa Variasi Fraksi Berat Filler Dan Penambahan Foam Core Terhadap

Sifat Mekanik Komposit Matrik Polyester Berpenguat Serat Sisal (Agave

Sisalana)”, Mega Afrydiana P, 101910101018; 2014: 68 Halaman; Jurusan Teknik

Mesin Fakultas Teknik Universitas Jember.

Untuk mengatasi kelangkaan bahan baku dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat, maka banyak dikembangkan berbagai bahan alternatif seperti

pemanfaatan bahan alam dengan berbagai pertimbangan. Komposit serat adalah

komposit yang terdiri dari fiber (serat) dan matrik (resin). Gabungan matrik dan serat

dapat menghasilkan komposit  yang  mempunyai kekuatan dan kekakuan yang lebih

tinggi dari bahan konvensional. Bahan komposit juga mempunyai density yang  jauh

lebih rendah berbanding dengan bahan konvensional. Komposit sandwich merupakan

komposit yang tersusun dari 3 lapisan yang terdiri dari flat composite (metal sheet)

sebagai kulit permukaan (skin) serta material inti (core) dibagian tengahnya (berada

diantaranya). Komposit sandwich dibuat dengan tujuan untuk efisiensi berat yang

optimal, namun mempunyai kekakuan dan kekuatan yang tinggi. Komposit sandwich

merupakan jenis komposit yang sangat cocok untuk menahan beban lentur, impak,

meredam getaran dan suara.

Pada penelitian ini tentang komposit sandwich berpenguat serat sisal variasi

fraksi berat 10%, 20%, dan 30% dengan matrik polyester menggunakan polyurethane

(PU) dengan ketebalan 10 mm diperoleh harga impak rata-rata tertinggi yaitu pada

variasi fraksi berat filler 20% sebesar 0,324 J/mm², fraksi berat filler 10% mempunyai

harga impak rata-rata sebesar 0,219 J/mm², dan fraksi berat filler 30% mempunyai

harga impak rata-rata sebesar 0,284 J/mm². Sedangkan Fraksi 30% mempunyai

kekuatan bending tertinggi yaitu 0,172 Mpa, fraksi 20% mempunyai kekuatan

bending maksimum yaitu sebesar 0,165 Mpa,dan fraksi berat 10% mempunyai nilai

kekuatan bending 0,119 Mpa.
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