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HALAMAN MOTTO 

'" Ujian Selalu terasa berat bahkan bagi yang paling siap. karena orang 

paling bodoh mungkin bertanya lebih banyak dart yang dapat dijawab 

oleh orang paling bijak". 

(Charles Caleb Colton) 

.. Aku tldak tahu bagc.imana dunia memandangku. namun bagi'ku. aku 

hanyalah mirip dengan seorang anak kecil yantg bermaln-main di 

pantai, mencari batu-batu kerlkll dan kerang-kelang yang indah-indah. 

sedangkan kebonaran yang besar masih terhampar tak tertentukan 

dlhadapanku ". 

( Sir Isaac Newton) 
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ABSTRAK 

Akhmad Jailani, Agustus 2002, Pengaruh Pengecatan Terbadap Nilai 
Ko11duktivitas Logam Tembaga 

Skripsi Program Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan Matematika dan llmu 
Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. 

Pembimbing (I) : Drs. Bambang Supriyadi , M.Sc 
(II): Drs. 1 Ketut Mahardika, M.Si 

Kat1 Kunci : Pcngecatan , Nilai Konduktivitas, Logam Tembaga. 

Logam merupakan unsur yang paling banyak digunakan dalam kehidupan 
karena logam mcmpunyai sifat yang lebih baik dari pada unsur yang lain baik itu 
, sifat fisik, kimia maupun sifat mekaniknya. Sesuai denga11 hukum 
therrnodinamika, logam-logam itu nantinya akan bergabung kembali dengan unsur 
yang ada disekitamya sehingga membentuk korosi. Pengecamn merupakan salah 
satu cara untuk mencegah teljadinya korosi . Untuk itu pennasalahan dalar.1 
penelitian ini yaitu 1). Berapakah besar nilai konduktivitas logam tembaga tanpa 
cat, yang dicat !angsung dan yang dicat menggunakan bahan dasar dempul. 2). 
Adakah perbedaan nilai konduktivitas logam tembaga yang dicat langsung dengan 
yang dicat menggunakan bahan dasar dempul. Tujuan dari penelitian ini adalah ! ). 
lngin mengetahui berapakah besar nilai konduktivitas logam tembaga tanpa cat, 
yang dicat langsung dan yang dicat menggunakan bahan dasar dempul 2). lngin 
mengetahui adakah perbedaan nilai konduktivitas logam tembaga yang dicat 
Iengsung dengan yang dicat meng!:,'lmakan bahan dasar dempul. Sampel yang 
digunakan dalam pene litian ini adalah logam tembaga tanpa cat, logam tembaga 
yang dicat langsung dan yang dicat dengan bahan dasar dempul. Penelitian ini 
1nenggunakan metode eksperimen dengan analisa t_ tes Hasil dari penel itian ini , 
pada sumber tegangan 1 volt, untuk logam tembaga tanpa cat diperoleh nilat 
konduktivitas sebesar 5.805xl 07.Q-1m-1 sedangkan untuk sumber tegangan 2 volt 
sebesar 5.804x l07.Q-1m-1

. Untuk logam tembaga yang dicat langsung pada sumber 
tegangan 1 volt diperoleh nilai konduktivitas sebesar 7.63x l07Q-1m-1sedangkan 
untuk sumber tcg~ngan 2 volt yaitu sebesar 6.77xl07Q-1m-1

. Pada logam tembaga 
yang dicat menggunakan bahan dasar dempul , pada sumber tegangan I volt 
diperoleh nilai konduktivitas sebesar 10.17xi07.Q-1m-1sedangkan untuk sumber 
tegangan 2 volt diperoleh sebesar 7 . 11x l07.Q"1m·1

• Nilai konduktivita<; logam yang 
dicat lebih besar dari nilai konduktivitas tanpa cat, hal ini karena ada distribusi 
elektrcn yang memperkecil nilai hambatannya. Nilai konduktivitas yang diperoleh 

dala:n penelitian ini mendekati nilai konduktivitas pada tabel (5.8lxl07.Q-1m-1) hal 
ini ada beberapa faktor yaitu, perubahan suhu, kurang ketelitian dalam pembacaan 
dan perhitungan. 
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