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ABSTRAK

Tioz sebagai rnaterial yang berfungsi sebagai fotokatalis, ,remiliki tiga rnacam strukturkristar, yaitu rutile, anatase dan brookite. Dari ketiga macam Tio2 tersebut, Tioz denganstruktur anatase merniliki aktivitas fbtokatalisis yang paring tinggi. Daram peneritian inidilaltukan pengubahan struktur kristal Tioz yang semula berstruktur rutile rnenjadi anatase.\letoda ya,g dipilih adalah sintesis kirnia padat yang dilanjutkan denga, hidrolisis. Rutesintesis diawali dengan sintesis natrium titanatdengan mereaksikan Nazco3 dengan Tio2'.ang berstrukturrutile. perbandingan mol reaktan (NazCO:: TiO2) divariasikan I :2; I : I:*r 2 : l, su', si,tesis divariasika,700 oc, 750 oc,g00 oc, g50.c da,900 oc dengan'::ra pemanasan divariasikan 12 jam dan 24 jam. Natrium tiranat ,;;r Jip..ot.t,: :'"i.olisis ilengan ca.a dilarutkan dalam akuacles samapi diperorerr firtratc ya,g netrar dan:":'":-jutkan dengan refluks daram HNo:2 M serama r jam. padatan dikeringkan cran: ':":lisis dengan difraksi sinar-X. Ada empat macam hasir yang criperoreh, yaitu Tio2.:-'::rktur rutile clengan fase pengotor berupa Tioz berstruktur anatase, Tio2 berstruktur'- ' : Jengan kristarinitas rendarr, Na2Ti307 dan Tio2 amorf. Sintesis Tio2 anataset ' 
._,-.--:::':ii 

prekursor Tio2 amorf dengan metode hidrote,nar dengan konsentrasi:tL,1'a r M sampai 3 M, dengan lanra pemanasan r sampai 3 ja,r de.gan suhu 200- 'c' 220 "cdan 230 "c' Struktur anatase diperoleh pada pemanasan di bawah220-: - ':: 'ama pemanasan l jam dan konsentrasiNaoH di bawah 2 M.


