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RINGKASAN 

 

Paving Block Menggunakan Campuran Tras; Aan Prasetiyo Pribadi, 

071903103031; 2011: 62 halaman; Jurusan Diploma III Sipil Fakultas Teknik 

Universitas Jember. 

 

 

Untuk mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam, 

khususnya bahan galian berupa tras yang terdapat di wilayah barat Kabupaten 

Probolinggo terutama di Kecamatan Tongas maka diperoleh alternatif untuk 

memanfaatkan tras sebagai bahan tambahan campuran paving block. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mencari prosentase penambahan tras yang optimum dan 

memiliki kuat tekan yang tinggi sebagai bahan campuran pada pembuatan paving 

block. 

Variasi campuran antara semen, pasir, dan tras yang digunakan dalam  

penelitian ini adalah 1semen : 3pasir : 0tras, 1semen : 3pasir : 0,05tras, 1semen : 

3pasir : 0,10tras, 1semen : 3pasir : 0,15tras dan 1semen : 3pasir : 20tras. Pengujian 

yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi sifat tampak, ukuran, dan kuat tekan. 

Perlakuan terhadap masing-masing paving block adalah pengeringan secara alami 

selama 28 hari. 

Hasil yang diperoleh dari pengujian kuat tekan dapat dilihat dari bentuk grafik 

kuat tekan rata-rata. Dari grafik kuat tekan rata-rata dapat diketahui prosentase tras 

yang optimum untuk pembuatan paving block yaitu campuran 1semen : 3pasir : 

0,15tras dengan nilai kuat tekan rata-rata 17,107 Mpa, dan telah memenuhi syarat 

SNI 03-0691-1996 mutu B dengan kuat tekan rata-rata 17 Mpa sampai dengan 20 

Mpa. 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

Block Paving Using Mixture Tras; Aan Prasetiyo Pribadi, 071903103031; 2011: 62 

pages; Programs Diploma Faculty of Civil Engineering, Jember University. 

 

 To optimize the processing and utilization of natural resources, particularly 

minerals contained a mattress in the western region, especially in Sub Probolinggo 

Tongas then obtained an alternative to use mattress as additional materials block 

paving mixtures. The purpose of this study was to find the optimum percentage of 

additional mattress and has a high compressive strength as an ingredient in the 

manufacture of paving blocks. 

 

 Variations mixture of cement, sand, and the mattress used in this study were 1 

cement: 3 sand: 0 mattress, 1 cement: 3 sand: 0.05 mattress, 1 cement: 3 sand: 0.10 

mattress, 1 cement: 3 sand: 0.15 mattress and 1 cement: 3 sand: 20 mattress. Tests 

conducted in this study include the nature looks, size, and compressive strength. The 

treatment of each paving block is drying naturally for 28 days. 

 

 The results obtained from testing the compressive strength can be seen from 

the graph the average compressive strength. From the graph the average compressive 

strength can be seen that the optimum percentage of mattress for the manufacture of 

paving block is a mixture of 1 cement: 3 sand: 0.15 mattress with a value of the 

average compressive strength of 17.107 MPa, and are qualified SNI 03-0691-1996 

Quality B with an average compressive strength of 17 Mpa to 20 Mpa. 
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