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MOTTO
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Semuanya Dia jadikan indah tepat pada waktuNya”.

(Pengkotbah 3 : 11a)*)

”Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang

terpanggil sesuai dengan rencana Allah”.

(Roma 8 : 28)**)

”Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna,

melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otaknya

yang kurang sempurna”.

(Aristoteles)***)

*) & **) Konferensi Waligereja Indonesia. 2003. Alkitab Deuterokanonika. Jakarta :
Lembaga Alkitab Indonesia.

**) kata-kata-mutiara.org.2013.kata-kata-bijak-aristoteles-yang-abadi-hingga-saat-ini.
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RINGKASAN

Pembuatan Test Strip Boraks Berbasis Membran Selulosa Bakterial (Nata de

Coco) yang Diimmobilisasi Reagen Kurkumin dan Aplikasinya terhadap Sampel

Makanan; Brigitta Yuris Argata Dini, 071810301075; 2013; 62 halaman; Jurusan

Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember.

Makanan mengandung zat-zat yang diperlukan tubuh untuk sumber tenaga

dan pertumbuhan, oleh karena itu harus memenuhi syarat keamanan. Makanan yang

aman merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Beberapa bahan tambahan makanan mempunyai pengaruh yang kurang baik terhadap

kesehatan manusia, salah satunya adalah asam borat dan garamnya natrium

tetraboraks (boraks). Boraks merupakan garam natrium yang banyak digunakan di

berbagai industri nonpangan. Ironisnya, boraks telah digunakan masyarakat Indonesia

untuk bahan baku pembuatan bakso, mie basah, tempura, cilok dan sosis.

Keberadaan boraks dalam makanan perlu untuk ditentukan karena boraks

merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan semakin meluasnya

makanan di pasaran yang mengandung boraks. Pada penelitian ini penentuan boraks

dilakukan dalam media kering yaitu dengan pembuatan test strip. Beberapa faktor

yang berpengaruh terhadap kualitas test strip yang dihasilkan, yaitu lamanya waktu

pencelupan membran dalam reagen, pH reagen kurkumin dan pengaruh cahaya. Test

strip yang dibuat berbasis membran selulosa bakterial (nata de coco) yang

diimmobilisasi dengan reagen kurkumin secara adsorpsi. Hasil penelitian berupa data

nilai intensitas yang diambil dari pengukuran menggunakan spektrofotometer

reflektansi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui waktu adsorpsi dan massa

reagen pada membran untuk membentuk hasil optimum, (2) menguji kinerja test strip
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ditinjau dari limit deteksi, reprodusibilitas, life time, dan sensitivitas, (3) mengetahui

persen recovery yang diperoleh dari pengujian beberapa sampel makanan. Hasil

penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang pembuatan test strip untuk

uji kualitatif boraks dalam sampel makanan dan menambah ragam penelitian

dibidang ilmu kimia analitik.

Penelitian diawali dengan pembuatan larutan standar asam borat konsentrasi

0, 1, 2, 3, 4 dan 5 ppm. Nata de coco berupa lembaran diproses agar terbentuk

membran, kemudian dipotong dengan ukuran 1x1 cm. Reagen kurkumin diadsorpsi

pada membran dengan adanya optimasi waktu dan massa reagen untuk membentuk

test strip komposisi optimum. Test strip komposisi optimum direaksikan dengan

larutan standar asam borat konsentrasi 0-5 ppm pada suhu 100oC selama ± 22 menit,

kemudian diuji karakteristiknya meliputi limit deteksi, sensitivitas, reprodusibilitas

dan life time. Test strip siap pakai diaplikasikan pada uji real sampel makanan. Uji

recovery hanya dilakukan pada sampel makanan yang positif mengandung boraks.

Hasil penelitian menunjukan bahwa waktu adsorpsi dan massa reagen pada

membran untuk membentuk hasil optimum adalah pada waktu 30 menit dengan

massa reagen 73 mg. Kinerja test strip terhadap asam borat didapatkan persamaan

y = 0.0377x + 0.1151 dengan koefisien korelasi 0.9953. Sensitivitas kurva kalibrasi

diketahui pada nilai 0.0377. Limit deteksi test strip diperoleh pada konsentrasi larutan

standar asam borat 0.661 ppm. Reprodusibilitas test strip sebesar 99.561 % dan life

time test strip dapat bertahan lebih dari 30 hari. Test strip diaplikasikan terhadap 5

sampel makanan (tempura, cilok, sosis ayam merah, mie basah kuning dan bakso sapi

kemasan). Dari beberapa sampel uji yang positif mengandung boraks pada sampel

tempura, cilok dan sosis ayam merah. Uji recovery dilakukan terhadap sampel yang

positif mengandung boraks yaitu tempura, cilok dan sosis ayam merah dengan persen

recovery berturut-turut adalah 92 %; 81 %; dan 91 %.
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