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MOTO

Kemarin sebagai pengalamanmu, hari ini sebagai tantanganmu, esok sebagai

imajinasimu (Fitri)

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian

itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk.

(terjemahan Surat Al-Baqarah Ayat 45)
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RINGKASAN

Pemanfaatan Limbah Jerami Sebagai Bahan Isi Untuk Beton Ringan Non

Struktural; Lailatul Fitria Diana Sari, 071910301080; 2012: 54 halaman; Jurusan

Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember.

Badan Pusat Statistik Indonesia menyebutkan produksi padi di Indonesia

sekitar 67.307.324 ton. Dari jumlah diatas sekitar 67,2% berupa jerami padi atau

sekitar 12-15 ton per hektar per panen tergantung lokasi dan jenis varietas tanaman

padi yang digunakan (Badan Pusat Statistik, 2011). Dari data limbah jerami sebagian

besar kurang dimanfaatkan oleh petani. Pemanfaatan jerami padi sebagai bahan

campuran dalam pembuatan beton ringan termasuk ide yang sangat bermanfaat. Salah

satu hal yang dapat dimanfaatkan adalah dalam pengolahan elemen dinding yang

berupa batako yang tentunya ramah lingkungan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai kuat tekan dan nilai modulus

elastisitas beton ringan serta mengetahui proporsi campuran terbaik beton ringan non

struktural dengan menggunakan limbah jerami dengan tambahan agregat halus.

Penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan karena jerami yang tidak

terpakai dan dibuang sia-sia dapat diolah kembali sebagai campuran beton ringan

yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Hasil penelitian juga dapat digunakan

sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

Benda uji yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kubus dengan

ukuran 15 x 15 x 15 cm untuk uji kuat tekan dan silinder dengan ukuran 15 x 30 cm

untuk uji modulus elastisitas. Sampel dibuat sebanyak 44 benda uji, setiap perlakuan

dibuat 4 buah. 3 buah untuk pengujian kuat tekan, 1 buah untuk modulus elastisitas.

Perawatan benda uji yaitu dengan cara tidak melakukan perendaman terhadap beton

yang baru dikeluarkan dari cetakan dalam jangka waktu 2-3 hari untuk kemudian
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dilakukan uji kuat tekan dan modulus elastisitas, melainkan dengan cara di angin-

anginkan saja selama 28 hari dan kemudian benda uji siap di uji.

Hasil perhitungan dan analisa yang dilakukan menyimpulkan hasil pengujian

kuat tekan maksimal yang telah memenuhi syarat untuk kriteria beton ringan sebesar

7,43 kg/cm2 dengan perbandingan semen 1,5 ; pasir 0,5 ; jerami 0,25 ; air 1.

Sedangkan syarat yang memenuhi untuk beton ringan non struktural kuat tekan antara

3,5 kg/cm2 sampai 70 kg/cm2, dan hasil yang didapatkan sebagian telah memenuhi

syarat untuk kuat tekan beton ringan. Hasil pengujian modulus elastisitas tertinggi

sebesar 493,135 kg/cm² dengan perbandingan semen 1,5 ; pasir 0,5 ; jerami 0,25 ; air

1. Salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya nilai modulus elastisitas

adalah kuat tekan beton dan umur beton. Bahkan pasca setelah pengujian kuat tekan

dan modulus elastisitas benda uji relatif utuh, hal ini disebabkan karena jerami padi

mempunyai sifat elastis yang tinggi.
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SUMMARY

Utilization of Waste Material Content as Straw For Non Structural Lightweight

Concrete; Lailatul Fitria Diana Sari, 071910301080; 2010: 54 pages; S1 Civil

Engineering Department, Faculty of Engineering, Jember University.

Central Bureau of Statistics Indonesia mentions production of rice in

Indonesia approximately 67,307,324 tons. Of approximately 67.2% above the amount

in the form of rice straw or roughly a 12-15 tons every hectare in one crop depending

on location and type of rice varieties used (Central Bureau of Statistics, 2011). From

the data waste straw largely underutilized by farmers. Utilization of rice straw as an

ingredient in the manufacture of lightweight concrete mixture including a very useful

idea. One of the that can utilized in processing element in form of brick wall which

certainly environmental friendly.

The research is conducted value of compressive strength and modulus

elasticity lightweight concrete admixture proportions and knowing the best non-

structural lightweight concrete using waste straw with additional fine aggregate. This

research is beneficial for society and the environment because of unused straw can be

recycling as a mixture of lightweight concrete economical valua and environmental

friendly. The results can be used as a reference for future studies of it.

The object used in this research are cube with a size 15 x 15 x 15 cm for the

compressive strength test and a cylinder with a size of 15 x 30 cm for elastic modulus

test. This samples as much as 44 object, the treatment was made 4 pieces. 3 pieces for

compressive strength testing, 1 piece for the modulus of elasticity. Treatments test is

not soaking the concrete of the new released from the mold within 2-3 days and then

tested for compressive strength and modulus of elasticity, but rather the way in winds

alone for 28 days and then the specimen prepared in testing.
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The results of calculation and analysis performed to conclude the maximum

compressive strength test results have been qualified for lightweight concrete criteria

of 7.43 kg/cm² with cement ratio of 1.5; sand 0.5; straw 0.25; water 1. While that

meet requirements for non-structural lightweight concrete compressive strength

between 3.5 kg/cm2 to 70 kg/cm², and the results obtained in part has been qualified

for lightweight concrete compressive strength. The test results are the highest elastic

modulus of 493.135 kg/cm² with cement ratio of 1.5, sand 0.5; straw 0.25; water 1.

One of actors that affect size modulus of elasticity is concrete compressive strength

and age of concrete. Even after testing the compressive strength and modulus of

elasticity of the specimen is relative intact, because it is straw has a high elastic

properties.
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