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MOTTO 

 
 
 

Lakukan apa yang ingin kamu lakukan jika memang kamu merasa yakin 
untuk melakukannya dan mau menerima hasilnya berupa apapun dengan 

kebesaran hati dan lapang dada. (Principle) 
 

Jerih payah manusia yang dikerjakkan dengan kesabaran tidak akan 
berakhir dengan sia-sia. (Insan sabar) 

 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.  

(Surat Al-Mujadalah Ayat 11) 
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RINGKASAN 
 

Pemanfaatan Limbah Bahan Industri Keramik Untuk Stabilisasi Tanah 
Lempung (Studi kasus : tanah di Jl. Panjaitan kab Jember), Sonny 
Hendrawan, 011903103034, 2005, 51 hlm. 
 

Limbah Bahan Industri Keramik merupakan suatu bahan sisa yang 
terbuang atau dibuang dari suatu proses hasil produksi yang tidak memiliki nilai 
ekonomi. Agar limbah tersebut dapat memiliki nilai ekonomi maka limbah 
tersebut harus dimanfaatkan atau diolah kembali menjadi bahan yang lebih 
berguna yaitu dengan cara diolah kembali menjadi bahan additiver dalam suatu 
proses stabilisasi.  

Stabilisasi dilakukan dengan cara memadukan Limbah Bahan Industri 
Keramik dengan tanah pada komposisi perbandingan tertentu dengan mengurangi 
komposisi tanah dalam campurannya. Komposisi campuran yang digunakan 
sebesar 0%, 3%, 5%, 7%, 12% dan 15%. Dari proses tersebut bertujuan untuk 
mencapai stabilisasi tanah yang paling optimum.  

Lokasi pengambilan sample tanah lempung terletak di belakang Samsat 
Jember Jl. Pandjaitan Kab. Jember. Sedangkan limbah bahan industri keramik 
didatangkan dari PT. Sumber Taman Keramika Industri Kab. Probolinggo. 
Pengujian dilakukan di Laboratorium. Beberapa pengujian yang diperlukan yaitu 
Index Properties (Kadar air, Berat Jenis, Berat Isi, dan  LL/PL/PI), Engineering 
Properties (Kepadatan Berat, CBR, dan Kuat Tekan Bebas), Klasifikasi Tanah. 
Standar pengujian yang dipakai adalah ASTM terkecuali dalam pengujian 
klasifikasi tanah menggunakan UNIFIED. Dari percobaan CBR (California 
Bearing Ratio) didapatkan nilai CBR untuk 0% bagian atas sebesar 3.07 dan 
bagian bawah sebesar 3.73, untuk 3% bagian atas sebesar 3.07 dan bagian bawah 
sebesar 3.57, untuk 5% bagian atas sebesar 3.47 dan bagian bawah sebesar 4.73, 
untuk 7% bagian atas sebesar 4.27 dan bagian bawah sebesar 4.93, untuk 12% 
bagian atas sebesar 5.73 dan bagian bawah sebesar 7.27, untuk 15% bagian atas 
sebesar 11.00 dan bagian bawah sebesar 12.67. Dari pengujian CBR tersebut 
didapatkan nilai CBR yang terbesar yaitu 12.67 pada komposisi campuran 15%. 
Ternyata pada komposisi campuran 15% dapat digunakan untuk meningkatkan 
stabilisasi tanah sebesar 8.94 dari CBR tanah asli. 

 
Teknik Sipil, Program Studi D-III Teknik, Universitas Jember.  
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