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Syamsinar

Jurusan Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Jember

ABSTRACT

Hybrid composite resin it’s brachet adhesive agents of little and big particle bond. Light cure
intensity influence hybrid composite resin polymmerisation. In orthodontic most research is
about brachet bonding strength by using tensile strength test. The aim of this study was to
determine the difference of  tensile strength of hybrid resin composite on orthodontic brachet
with different light cure intensity. Samples for this study ware upper maxilary jaw premolar
tooth. Samples ware divided into two groups. Each groups was etched, bonded, and applied
by hybride composite resin on base of brachet. Group 1 was exposed by light cure intensity
at 650-850 mW/cm2, and group two with 2700 mW/cm2 intensity. Tensile strength test was
done to know bracke bonding strength with teeth. The result of this study showed there was
significant difference between tensile strength of light cure at 650-850 mW/cm2, and 2700
mW/cm2intensity with signifficant value 0.002 (p<0,005). Conclusion of this study that high
light cure intensity had better brachet bonding strength than low light cure intensity.

Keyword: hybrid composite resin, light cure intensity, tensile strength.
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RINGKASAN

Perbandingan Kekuatan Tarik Bahan Adhesif Resin Komposit Hibrid pada

Braket Ortodontik terhadap Perbedaan Intensitas Sinar Tampak; Syamsinar,

101610101082; 2014; 39 halaman; Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember.

Perawatan ortodontik merupakan perawatan yang dilakukan di bidang

kedokteran gigi yang bertujuan untuk mendapatkan penampilan dentofasial yang

menyenangkan secara estetik dengan fungsi yang baik. Pada bidang ortodontik yang

sering diteliti adalah pengukuran kekuatan perlekatan antara braket dan permukaan

gigi. Kekuatan perlekatan diukur dengan melekatkan braket pada permukaan gigi

yang telah diekstraksi untuk kemudian diberi tekanan yang dapat menyebabkan

kegagalan perlekatan. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran kekuatan perlekatan

dengan uji kekuatan tarik. Tujuan penelitian adalah mengetahui perbandingan

kekuatan tarik bahan adhesif resin komposit hibrid pada braket ortodontik terhadap

perbedaan intensitas sinar tampak.

Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratoris dengan rancangan the post

test only group design. Sampel yang digunakan adalah gigi premolar pertama rahang

atas yang bebas karies. Jumlah seluruh sampel adalah 12. Masing-masing kelompok

terdiri dari 6 sampel. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan

sampel, tahap perlakuan dan tahap uji kekuatan tarik.

Hasil dari uji Independent t-test menunjukan perbedaan signifikan kekuatan

tarik bahan adhesif resin komposit hibrid terhadap perbedaan intensitas sinar tampak

yaitu 0,002 dengan nilai α <0,05. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada

braket ortodontik dengan penyinaran intensitas yang tinggi memiliki kekuatan

perlekatan braket dengan permukaan gigi yang kuat daripada penyinaran intensitas

yang rendah.
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