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Berbagai merek semen beredar di pasaran dengan harga dan kualitas yang
bermacam-maca. Semen JT 1 dan JT 2 beberapa merek semen dari Jawa Timur.
Semen JT1 yang tergolong masih baru dan perlu dilakukan penelitian pada kuat
tekan dan karakteristik semen. Penelitaian semen JT 1, dengan semen JT 2
sebagai pembanding direncanakan kuat tekan fc’r 273,4 kg/cm2, 298,4 kg/cm2,
323,4 kg/cm2, 348,3 kg/cm2 dengan menghitung mix desain. Dengan keadaan dan
material sama, dan tidak mengacu pada nilai slump. Uji kuat tekan maksimal
dilakukan pada hari ke-28 dengan benda uji berbentuk silider ukuran 10 x 15 cm
yang berjumlah 20 untuk masing-masing kuat rencana.

Setelah hari ke-28 untuk karakteristik semen JT 1 lebih cepat mengeras,
semen JT 1 membutuhkan waktu 135 menit untuk mengeras. Selisih 15 menit dari
semen JT 2, yang membutuhkan waktu 150 menit untuk mengeras. Sedangkan
pada hasil uji kuat tekan dari keempat kuat tekan rencana semen JT 1 lebih kecil
dari semen JT 2. Seprti pada kuat tekan rata-rata rencana 348,3 kg/cm2, diumur 28
hari semen JT 1 hanya mampu mencapai kuat tekan 233,33 kg/cm2. Sedangkan
semen JT 2 mampu mencapai kuat tekan rata-rata 328,87 kg/cm2.
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