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SAMBUTAN DEKAN 
 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 

kepada seluruh peserta Seminar Nasional Kimia 2015 yang saya hormati, 

 

Jurusan Kimia Universitas Jember (UNEJ), merupakan salah satu jurusan Kimia yang ada di antara 
perguruan tinggi negeri di wilayah Jawa Timur. Sebagai bagian dari Fakultas MIPA UNEJ yang memiliki 
visi untuk dapat menjadi pusat pembelajaran sainstek yang berwawasan lingkungan. Jurusan Kimia 
menyelenggarakan kegiatan Scientific Meeting di bidang kimia pada tanggal 28-29 Agustus 2015 di 
Universitas Jember, dengan tema “Peran Kimia dalam meningkatan Nilai Komoditas Lokal”. Pertemuan 
ini diharapkan dapat mengakomodir visi dan misi FMIPA serta membangun jaringan kerjasama dengan 
stakeholder dan aktif dalam pengembangan sainstek. 

Khususnya bagi para peserta seminar, diharapkan memperoleh informasi dari hasil-hasil penelitian yang 
telah dipresentasikan dan dapat membantu pengembangan wawasan dibidang kajian peningkatan 
komoditas lokal. Selain itu, materi aktual yang diperoleh dapat digunakan untuk bahan pembelajaran 
mahasiswa.  

Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih. Semoga kegiatan Seminar Nasional yang 
dilaksanakan oleh Jurusan Kimia ini berhasil dan berjalan dengan baik. 

 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

     

 TTD 

 

Prof. Kusno, DEA, PhD 

Dekan FMIPA 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA 
 

 

Kepada para semua tamu dan delegasi yang saya hormati, 

 

Jurusan Kimia UNEJ memiliki visi yaitu sebagai institusi pendidikan dan pengembangan ilmu kimia 
yang bertumpu pada sumberdaya lokal, memiliki nilai tambah dan berwawasan lingkungan. Untuk 
menunjukkan eksistensinya dan mengakomodir visi tersebut, maka Jurusan Kimia berencana untuk 
melaksanakan suatu pertemuan ilmiah berupa Seminar Nasional Kimia. Tema seminar yang diusung oleh 
jurusan Kimia saat ini adalah “Peran Kimia dalam Meningkatkan Nilai Komoditas Lokal”. Hal ini 
didasari bahwa ilmu Kimia memiliki peran penting dalam pengolahan komoditas lokal untuk peningkatan 
nilai tambahnya. Forum ini akan menjadi media komunikasi baik dari peneliti, praktisi, akademisi, dan 
khalayak umum untuk mendorong peranan Kimia dalam peningkatan nilai tambah komoditas lokal. 

Pada kesempatan kali ini kami juga ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada para 
panitia penyelenggara yang telah memainkan peran besar dalam penyelenggaran Seminar Nasional 
Kimia. Kami harapkan bahwasanya hasil-hasil penelitian yang akan dipresentasikan dalam seminar ini 
dapat berguna bagi keberlanjutan penelitian serta pengembangan dibidang peningkatan nilai tambah pada 
komoditas lokal. 

Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan Seminar Nasional Kimia ini, semoga kegiatan ini dapat 
memberikan inspirasi dalam pengembangan penelitian anda. 

 

Salam, 

 

Dr. A. A. Istri Ratnadewi 

Ketua Panitia 
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Kajian Fouling Protein pada Membran Berbasis Polisulfon 
 

Bambang Piluharto*, Karlina, Dwi Indarti 
 

Jurusan Kimia, FMIPA,Universitas Jember 
*E-mail: bampito.fmipa@unej.ac.id 

 
 

ABSTRAK 
 
Adsorpsi protein pada membran ultrafiltrasi sering mengakibatkan kinerja membran menurun. Penurunan kinerja membran ditandai 
dengan menurunnya fluks membran dan fenomena ini dikenal dengan fouling. Pembuatan material membran banyak diarahkan 
untuk menghasilkan membran yang memiliki ketahanan terhadap fouling. Penelitian ini telah mengembangkan membran berbasis 
polisulfon (PSF) dan mengkaji kajian foulingnya terhadap bovine serum albumin, BSA (protein). Dua jenis membran digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu membran polisulfon dan membran polisulfon termodifikasi. Modifikasi membran dilakukan dengan 
metode sulfonasi. Kedua jenis membran dibuat dengan teknik inversi fasa. Kinerja membran diukur melalui parameter fluks protein 
dan fluks air. Pengukuran ini dilakukan pada larutan umpan yang memiliki pH yang berbeda. Hasil yang diperoleh menunjukkan 
bahwa pada kedua jenis membran (PSF dan PSF termodifikasi), fluks BSA terendah pada pH 5. Sementara, ketahanan membran 
terhadap fouling protein, membran PSF termodifikasi lebih tinggi dibanding membran PSF. 
 
Kata Kunci: adsorpsi, fouling, sulfonasi, inversi fasa, fluks 
 
 

PENDAHULUAN 
  

Permasalahan yang seringkali ditemui dalam 
teknologi membran adalah terjadinya fouling. Fouling 
merupakan suatu proses deposisi partikel terlarut pada 
permukaan membran dan/atau pori-pori membran 
akibat interaksi partikel terlarut-membran (Susanto dan 
Roihatin, 2011). Fenomena fouling secara langsung 
sulit diamati, namun demikian, satu indikatornya adalah 
penurunan fluks membran (Kurniawan, 2002). Fouling 
membran dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 
jenis foulant, konsentrasi umpan, suhu, pH dan 
kekuatan ion (Boorlagi, 2001). 

Beberapa teknik telah banyak digunakan untuk 
mengurangi fouling membran baik secara fisik maupun 
kimia (Mulder, 1996). Dalam aplikasinya, teknik 
mengurangi fouling bisa dilakukan pada umpan maupun 
pada membrannya. Mengurangi fouling dengan cara 
memodifikasi membran telah banyak dilakukan. Secara 
umum, perlakukan dapat dilakukan dengan 
memodifikasi membran yang sudah ada dan melakukan 
blend dengan material yang lain.  

Salah satu modifikasi membran yang bertujuan 
untuk mengurangi fouling adalah melalui modifikasi 
permukaan membran dengan teknik sulfonasi. 
Masuknya gugus sulfonat pada struktur polisulfon 
(PSF) akan menghasilkan suatu membran bermuatan 
yang bersifat polar dan hidrofilik (Handayani et al., 
2007). Membran hidrofilik cenderung memiliki 
ketahanan fouling yang lebih tinggi disbanding dengan 
membran hidrofobik, khususnya untuk larutan umpan 
protein (Yamagishi et.al, 1995). Penelitian ini akan 
mengkaji fenomena fouling pada membran polisulfon 
yang termodifikasi secara sulfonasi. Sebagai 
pembanding untuk kajian foulingnya, digunakan 
membran polisulfon tanpa modifikasi. 

METODE PENELITIAN 
 

Bahan 
Polisulfon (Udel, Berat molekul (BM) 35000 Dalton), 
Asam sulfat 97%, Dimetilasetamida, Polietilen glikol 
400, Bovine serum albumin (BSA) BM 66500 g/mol, 
sodium hidroksida, asam sitrat, sodium hydrogen fosfat, 
indicator fenolftalien, etanol 96%, . 
 
Pembuatan Membran Polisulfon 
Polisulfon (PSf) sebanyak 18% w/w (3,6 g) 
ditambahkan dengan larutan DMAc 72% w/w (15,3 
mL) dan PEG 400 10% w/w (1,8 mL) dilarutkan dalam 
gelas erlenmeyer dengan pengadukan selama 16 jam 
sampai diperoleh larutan yang homogen. Setelah 
diperoleh larutan yang homogen, larutan tersebut 
didiamkan selama ± 4 jam untuk menghilangkan 
gelembung udara, kemudian larutan dicetak di atas kaca 
datar yang kedua sisinya telah diberi selotip. Setelah 
dicetak di atas kaca datar membran dicelupkan ke 
dalam bak koagulasi yang berisi nonpelarut (air). 
Sebelum direndam membran dibiarkan ± 5 detik. 
Membran yang telah terbentuk dikeringkan di udara 
terbuka. Terakhir, membran PSf yang dihasilkan 
disimpan dalam desikator (Piluharto et al., 2011). 
 
Sintesis Polisulfon Tersulfonasi (SPSF) 
Sulfonasi polisulfon (PSf) dilakukan secara heterogen. 
Dalam hal ini sebanyak 3,6 gram PSf dimasukkan 
sedikit demi sedikit ke dalam 36 mL H2SO4 5 M yang 
sebelumnya telah dipanaskan sampai suhu ± 80°C, 
kemudian dilakukan refluks selama 3 jam sambil diaduk 
menggunakan pengaduk magnetik dan tetap menjaga 
suhunya pada 80°C (Handayani et al., 2007). 

Setelah proses sulfonasi selesai dilakukan, padatan 
SPSF dipisahkan dari larutannya. Padatan SPSF dicuci 
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dengan aquades sebanyak 3 kali sampai diasumsikan 
netral kemudian disaring dan dikeringkan dalam oven 
pada suhu 60oC selama 2 jam (Piluharto et al., 2011). 
 
Pembuatan Membran SPSF 
Pembuatan membran SPSF ini menggunakan metode 
inversi fasa. 3,6 gram padatan SPSF ditambahkan 
dengan larutan DMAc 72% w/w (15,3 mL) dan PEG 
400 10% (1,8 mL) dilarutkan dalam gelas erlenmeyer 
dengan pengadukan selama 16 jam sampai diperoleh 
larutan yang homogen. Setelah diperoleh larutan yang 
homogen, larutan tersebut didiamkan selama ± 4 jam 
untuk menghilangkan gelembung udara, kemudian 
larutan dicetak di atas kaca datar yang kedua sisinya 
telah diberi selotip. Setelah dicetak di atas kaca datar 
membran dicelupkan ke dalam bak koagulasi yang 
berisi nonpelarut (air). Sebelum direndam membran 
dibiarkan ± 5 detik. Membran yang telah terbentuk 
dikeringkan di udara terbuka. Terakhir, membran PSf 
yang dihasilkan disimpan dalam desikator (Piluharto et 
al., 2011). 
 
Uji Fouling Protein pada pH 3, pH 5 dan pH 7 
Uji kinerja membran dapat dilakukan dengan 
melakukan uji fouling adsorptif dan ultrafiltrasi dengan 
melakukan pengukuran fluks air dan BSA pH 3, 5 dan 7 
menggunakan sel ultrafiltrasi (Gambar 3.2). Membran 
yang digunakan yaitu membran PSf (sebelum 
dimodifikasi) dan membran SPSF (setelah modifikasi). 
 

 
Gambar 1. Skema alat ultrafiltrasi 

 
Sebelum dilakukan uji fluks, membran dikompaksi 
terlebih dulu menggunakan tekanan 3 bar. Selanjutnya 
larutan foulant yaitu Bovine serum albumin (BSA) 
untuk masing-masing pH dimasukkan ke dalam sel 
ultrafiltrasi dan diukur fluksnya, sesuai persamaan 
berikut: 

 
dengan Jv = fluks volume (L/m2jam); V = volume 
permeat (L). Setelah fluks larutan BSA diukur, larutan 

BSA dikontakkan selama 1 jam dengan permukaan 
membran tanpa ada fluks pada pengadukan konstan, 
kemudian larutan dikeluarkan dan permukaan membran 
dibilas dua kali dengan cara mengisi sel filtrasi dengan 
aquades (5 mL). Setelah itu diukur fluks air sesudah 
adsorpsi. Dari nilai fluks air sebelum dan sesudah 
adsorpsi yang didapatkan digunakan untuk mengukur 
RFR (relative water fluks reduction) dengan persamaan 
berikut: 

100%am ads

am

J JRFR x
J
�

  

RFR adalah penurunan fluks air relatif, Jam adalah fluks 
air membran sebelum adsorpsi dan Jads adalah fluks air 
membran sesudah adsorpsi (Susanto et al., 2006). 
Selanjutnya dari nilai RFR yang didapat diukur tahanan 
foulingnya menggunakan persamaan berikut: 

 fouling = 1am

ads

JTahanan RFR
J

 �  

Karakterisasi Membran 
a.  Analisis Gugus Fungsi 

Karakterisasi kualitatif membran PSf dan membran 
SPSF menggunakan Fourier Transform Infrared 
(FTIR). Analisis FTIR dilakukan untuk memperoleh 
data kualitatif dengan mendeteksi gugus fungsi 
membran hasil sulfonasi. Spektra FTIR diukur pada 
daerah bilangan gelombang 600-4000 cm-1 

(Piluharto et al., 2011). 
b.  Daya Serap Air (DSA) 

Membran PSf dan SPSF masing-masing dikeringkan 
dalam oven pada suhu 60oC selama 18 jam dan 
ditimbang sebagai berat sampel kering (W kering). 
Selanjutnya, direndam ke dalam akuades selama 18 
jam dan kelebihan air pada permukaan membran 
basah dihilangkan menggunakan kertas tissu 
sebelum ditimbang kembali. Membran ditimbang 
sebagai berat basah (W basah). Besar DSA dapat 
dihitung dengan persamaan berikut (Piluharto et. al., 
2011). 

 

DSA =
W  basah − W kering

W kering
× 100% 

c.  Uji Densitas 
Pengujian densitas yang dilakukan terdiri dari 
densitas larutan polimer dan densitas membran. 
Densitas larutan polimer diukur dengan menimbang 
massa larutan polimer dibagi dengan volume larutan 
polimer, sedangkan untuk pengukuran densitas 
membran yaitu membran dipotong dengan ukuran 
yang sama kemudian ditimbang dan di ukur 
beratnya setelah itu menghitung volume membran 
yaitu luas permukaan dikalikan tebal film seperti 
pada persamaan 3.2 (Piluharto, 2001). 

 
Densitas =  berat  membran(gram)

volume membran (cm3)
......(3.2) 

Jv = 
V 

A.t 
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d. Pengukuran Kapasitas Penukar Ion (KPI) dan 
Derajat Sulfonasi (DS) 
KPI mengindikasikan banyaknya mili-equivalen ion 
dalam 1 gram polimer kering. Penentukan KPI pada 
sampel membran SPSF dilakukan dengan merendam 
sampel dalam 50 mL NaOH 0,01 N selama 12 jam 
pada suhu ruang. Selanjutnya diambil 10 mL larutan 
tersebut untuk dititrasi dengan H2SO4 0,01 N. 
Sebelum dilakukan titrasi pada sampel, dilakukan 
titrasi pada blanko (10 mL NaOH 0,01 N) Besar KPI 
dihitung dengan menggunakan persamaan berikut 
(Smitha et al., 2003). 
 

KPI =
B − P × 0.01 × 5

W
 

KPI adalah Kapasitas Penukar Ion (m-eq/g), B 
adalah volume H2SO4 yang digunakan saat titrasi 
pada blanko (mL), P adalah volume H2SO4 yang 
digunakan saat titrasi pada sampel (mL), 0,01 adalah 
konsentrasi H2SO4 setelah distandarisasi (N), 5 
adalah faktor pengali yang diperoleh dari 
perbandingan volume NaOH yang digunakan untuk 
merendam membran dengan volume yang diambil 
untuk titrasi.  

Besarnya nilai KPI yang diperoleh dapat 
digunakan untuk memperoleh besarnya nilai derajat 
sulfonasi (DS). DS merupakan jumlah rata-rata dari 
gugus sulfonat yang ada dalam rantai polimer 

tersulfonasi. Hubungan antara DS dengan KPI dapat 
dinyatakan dengan persamaan berikut (Handayani et 
al., 2007). 

 

DS =
Mo × (KPI)

1000 − 81 × (KPI)
× 100% 

Di mana, Mo adalah massa molar dari unit ulang 
polimer PSF (440 g/mol) dan 81 adalah massa molar 
dari gugus SO3H (g/mol). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Membran polisulfon tersulfonasi (SPSF) 
Membran SPSF diperoleh melalaui reaksi sulfonasi 
pada membran PSF. Masuknya gugus sulfonat (-SO3H) 
pada membran SPSF dapat dijelaskan melalui analisa 
gugus fungsi menggunakan FTIR yang ditunjukkan 
pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 tersebut dapat 
ditunjukkan bahwa pada kedua membran PSF dan SPSF 
ada puncak serapan di daerah ~3700 cm-1yang 
mengindikasikan serapan gugus –OH. Namun, serapan 
di daerah ~1027 cm-1 yang menunjukkan serapan 
O═S═O stretching hanya dimiliki oleh membran SPSF, 
tidak ada pada membran PSF. Hal ini menunjukkan 
adanya gugus -SO3H yang masuk pada struktur PSF. 
  

 
 

Gambar 2. Spektra FTIR membran PSF dan membran SPSF 
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Tabel 1. Paramater-parameter sifat fisik dan kimia membran PSF dan SPSF 
 

Jenis Membran DSA (%) KPI (m-eq/g) DS (%) 

PSf 15,60 0,470 21,53 
SPSF 33,02 1,26 61,49 

 
Karakteristik sifat fisik dan kimia Membran PSf 
dan  MembranSPSF 

Karakterisasi fisikokimia ini dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh proses sulfonasi terhadap sifat 
fisik dan sifat kimia membran PSf. Karakterisasi yang 
dilakukan meliputi uji sifat fisik yaitu pengukuran daya 
serap air (DSA), dan sifat kimia yang terdiri dari 
kapasitas penukar ion (KPI) dan derajat sulfonasi (DS). 
Hasil yang diperoleh ditunjukkan pada table 1. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai KPI pada 
membran SPSF lebih besar daripada membran PSf. Hal 
ini menunjukkan bahwa membran SPSF memiliki 
kemampuan bertukar ion (H+) lebih besar dibandingkan 
dengan membran PSf. Hal ini dikarenakan pada 
permukaan membran SPSF terdapat gugus sulfonat 
(SO3H) yang memiliki kemampuan menukarkan ion 
H+ nya dengan ion Na+ dari larutan NaOH.  

Ditinjau dari nilai derajat sulfonasi, 
kecenderungannya menunjukkan bahwa derajat 
sulfonasi yang lebih tinggi juga memiliki nilai KPI dan 
DSA yang lebih tinggi.Hal ini menunjukkan bahwa, 
masuknya gugus sulfonat menghasilkan perubahan 
struktur yang lebih polar dan bersifat hidrofilik. 
 
Karakteristik fluks Membran pada berbagai pH 

Karakteristik kinerja membran selanjutnya yaitu 
pengukuran fluks BSA.Larutan BSA yang digunakan 
dalam penelitian ini memiliki konsentrasi 
1000ppm.Sebelum diukur fluksnya larutan umpan BSA 
yang digunakan dikondisikan pada pH 3, pH 5 dan pH 
7. 

Pengaruh pH larutan umpan BSA terhadap fluks 
dapat dilihat pada Gambar 3. Fluks terendah didapatkan 
pada pH 5, kondisi protein pH 5 dalam larutan berada 
dalam keadaan netral, tidak bermuatan atau titik ini 
disebut sebagai titik isoelektris protein (Ahmad, 2009). 
Karena pada pH ini protein netral (tidak bermuatan), 
maka  kelarutan protein menjadi rendah dan protein 
cenderung membentuk aggregate menjadi molekul 
besar dan protein dengan mudah diserap pada 
permukaan membran dan menyebabkan terjadinya 
fouling protein Berbeda dengan kondisi larutan 
BSApada pH lain, dalam media cair, protein 
membentuk zwitter ion yaitu memiliki muatan positif 
dan negatif. Kondisi larutan BSA yangberada di bawah 
pH 5 (asam), maka larutan protein akan bermuatan 
positif sedangkan  di atas pH 5 (basa), maka larutan 
protein akan bermuatan negatif. Sifat protein tergantung 
pada kondisi di sekitarnya sehingga mempengaruhi 
fluksnya. 

Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai fluks BSA 
pada membran SPSF lebih besar dibandingkan dengan 

membran PSf. Hal ini dikarenakan pada permukaan 
membran SPSF terdapat gugus ionik (SO3H) yang 
menyebabkan membran menjadi lebih polar dan 
menjadi lebih hidrofilik, sehingga interaksi antara 
membran SPSF dengan molekul protein BSA menjadi 
lemah. Akibatnya, protein BSA lebih mudah untuk 
melewati membran SPSF dibandingkan dengan 
membran PSf. Pengukuran fluks larutan BSA ini juga 
digunakan untuk menguji fouling adsorptif dengan 
mengukur fluks air setelah adsorpsi BSA. 
 
Karakteristik Fouling Adsorptif 

Interaksi membran dengan zat terlarut yaitu BSA 
diketahui setelah membran dikontakkan dengan larutan 
BSA selama 1 jam kemudian dilakukan pengukuran 
fluks air. Fluks air yang diperoleh ini merupakan fluks 
air setelah adanya adsorpsi BSA pada permukaan 
membran. Dengan mengetahui besarnya fluks air 
setelah adsorpsi BSA (Jads), maka dapat diketahui 
besarnya ketahanan fouling pada membran PSf dan 
membran SPSF. Nilai ketahanan fouling didapatkan dari 
persamaan 3. Apabila besarnya ketahanan fouling sama 
dengan 1 atau lebih besar dari 1 berarti tidak ada 
fouling adsorptif yang terjadi. 

Gambar 4 menunjukan bahwa fluks air setelah 
adsorpsi BSA pH 5 pada membran PSf mengalami 
penurunan sedangkan fluks air setelah adsorpsi BSA pH 
3 dan pH 7 mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan 
pada pH 5 BSA mengalami denaturasi dan membentuk 
agregat yang dapat menutupi pori-pori membran 
sehingga fluks air menurun. Turunnya fluks air ini 
menandakan terjadinya fouling adsorptif. Hal ini 
dikarenakan terbukanya struktur tersier pada BSA  yang 
menyebabkan perubahan susunan molekul, sehingga 
terjadi interaksi hidrofobik antara protein BSA dengan 
permukaan membran PSf. Lain halnya dengan pH 3 dan 
pH 7, molekul protein BSA memiliki bagian-bagian 
yang polar ketika dikondisikan pada pH asam atau basa. 
Hal ini menyebabkan interaksi antara molekul BSA 
dengan permukaan membran menjadi lemah, sehingga 
larutan BSA pada pH 3 dan pH 7 dapat dengan mudah 
dibersihkan dengan pencucian membran sehingga fluks 
membran meningkat. 

Protein BSA terdiri dari asam-asam amino yang 
dihubungkan oleh suatu ikatan pertida.Di dalam larutan, 
asam amino terionisasi dan dapat bersifat sebagai asam 
atau basa. Hal ini dikarenakan pada ujung-ujung rantai 
asam amino memiliki muatan positif atau negatif yang 
dikenal sebagai bentuk dipolar atau zwitter ion. Hal ini 
dapat menjelaskan fenomena meningkatnya fluks air 
sesudah adsorpsi pada membran SPSF dibandingkan 
dengan fluks air awal. 
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Gambar 3 Fluks BSA dengan berbagai pH 

 
Gambar 4 Perbandingan nilai fluks air awal (JAm) dengan fluks air setelah adsorpsi (JAds) pada membran PSf 
 

 
 
Gambar 5 Perbandingan nilai fluks air awal (JAm) dengan fluks air setelah adsorpsi (JAds) pada membran SPSF 
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Tabel 2. Harga RFR dan Ketahanan Fouling Membran PSf dan Membran SPSF 
 

Jenis membran RFR (%) Tahanan  fouling 

pH 3 pH 5 pH 7  pH 3 pH 5 pH 7 

PSf 
-11,9 17,5 -1,88 1,12 0,825 1,02 

SPSF 
-480 -315 -478 5,80 4,16 5,78 

 
Adanya interaksi antara permukaan membran 

SPSF yang bersifat hidrofilik dengan molekul protein 
BSA yang bersifat dipolar menyebabkan fluks air 
sesudah adsorpsi menjadi lebih besar daripada fluks air 
awal. Hal ini disebabkan karena molekul BSA 
“menjembatani” antara permukaan membran dengan 
molekul air, di mana terjadi interaksi ion-dipol antara 
ujung asam amino yang bermuatan dengan air yang 
bersifat polar sehingga lebih cepat menarik molekul air 
akibatnya dapat meningkatkan fluks membran (Gambar 
5). 

Membran yang telah dimodifikasi (SPSF) bersifat 
hidrofilik dan memiliki energi permukaan yang lebih 
rendah dibandingkan dengan membran yang tidak 
dimodifikasi (PSf) (Yamagishi et al, 1995). Energi 
permukaan yang rendah ini mengakibatkan 
terbentuknya cake layer pada permukaan membran 
yang disebabkan oleh penumpukan dari molekul-
molekul BSA yang tertahan pada permukaan membran 
hingga membentuk lapisan yang disebut dengan cake 
(Chilukuri, 1998). Pembentukan cake ini yang 
menyebabkan penyumbatan diluar pori. Namun 
penyumbatan ini bersifat reversibel biasa dikenal 
sebagai fouling reversibel.Sehingga mudah dibersihkan 
dengan pencucian membran. Berkurangnya fluks 
membran akibat adsorpsi BSA dapat ditentukan dengan 
mengukur penurunan fluks air relatif (RFR) dengan 
persamaan 3. 

Tabel 2  menunjukkan bahwa nilai RFR yang 
diperoleh pada membran PSf menunjukkan bahwa 
penurunan fluks hanya terjadi pada membran PSf 
setelah adsorpsi BSA pH 5 yaitu sebesar 17,5 %. Hal ini 
dikarenakan adsorpsi protein lebih besar pada membran 
yang bersifat hidrofobik. Selain itu pada pH 5 protein 
BSA mengalami denaturasi sehingga menyebabkan 
terbentuknya agregat yang dapat menyumbat pori 
membran sehingga fluks menurun. Besarnya nilai RFR 
ini juga digunakan untuk mengevaluasi ketahanan 
fouling pada membran. Semakin besar nilai penurunan 
fluks airnya maka ketahanan suatu membran terhadap 
foulingakan semakin rendah, sehingga akan mudah 
untuk terjadi fouling. Sebaliknya, semakin kecil nilai 
penurunan fluks airnya maka membran tersebut 
memiliki ketahanan fouling yang baik. Nilai ketahanan 
fouling pada membran PSf setelah adsorpsi BSA pH 5 
adalah paling rendah yaitu sebesar 0,825 (kurang dari 1) 
yang berarti menandakan terjadinya fouling adsorptive. 

Menurut Wenten (2000), ketergantungan proses 
adsorpsi protein pada hidrofilisitas dan hidrofobisitas 

membran disebabkan oleh perubahan struktur air. 
Ketika protein berada dalam larutan, permukaan protein 
berhubungan kuat dengan air, dimana energi bebas 
Gibbs dari molekul air yang terdekat dengan membran 
ditentukan oleh adanya interaksi ikatan hidrogen dan 
dipol.Namun, permukaan membran yang hidrofobik 
tidak dipengaruhi oleh interaksi tersebut. Akibatnya 
molekul air yang terdekat dengan permukaan membran 
hidrofobik mempunyai energi bebas Gibss lebih rendah 
dibandingkan  air dalam larutan. Sehingga pada kasus 
ini, akan menghasilkan interaksi tarik menarik yang 
cukup kuat antara protein dan permukaan membran 
yang menyebabkan terjadinya adsorpsi protein. 
 

 
KESIMPULAN 

 
Berdasarkan analisis hasil penelitian ini, dapat diambil 
kesimpulan bahwa masuknya gugus sulfonat pada 
struktur polisulfon (PSF), menghasilkan suatu membran 
dengan karakter yang lebih polar dan hidrofilik. 
Karakter ini mempengaruhi nilai fluks air dan 
proteinnya. Membran polisulfon termodifikasi(SPSF) 
memiliki nilai fluks air dan protein yang lebih tinggi 
disbanding membran PSF. Fluks protein dengan 
berbagai pH larutan umpan menunjukkan bahwa pH 5 
memiliki fluks protein paling rendah pada kedua jenis 
membran, PSF dan SPSF. Analisis ketahanan 
foulingnya menunjukkan bahwa membran SPSF 
memiliki ketahanan fouling yang lebih tinggi 
disbanding membran PSF. 
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